the instructions for use.
CERASMART™

FORCE ABSORBING HYBRID CERAMIC CAD/CAM BLOCK
For use only by a dental professional in the recommended indications.

INDICATIONS

1. Metal free indirect restorations: full crown, inlay, onlay, laminated
veneer

2.Implant supported crown

CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with known allergies to
methacrylate polymer.

PREPARATION DESIGN

When designing restorations, the following minimum dimensions

should be maintained:

@ Minimum wall thickness should be 1.5 mm, 1.0 mm at margins.
Prepare margins with deep chamfer or rounded shoulder. (Figure 1)

@ For inlays and onlays, all internal edges and angles should be
rounded. Avoid having margins in direct occlusal contact with the
opposing tooth.

@ Minimum thickness of the restoration
should be 1.5 mm in pit and fissure
areas and 1.5 mm in cusp areas.

>1.5mm

MILLING

Please refer to respective instructions of
the milling unit.

Select the milling program for
CERASMART (GC) or composite resin
block materials.

After milling, check the restoration for:

- Discolorations linked to the milling process

- Protuberances

- Cracks or chips

If the restoration is defective, discontinue the manufacture of
restoration.

>1.5mm

Fig. 1

FINISHING AND POLISHING

Finish and polish with coarse and fine silicone point. DIAPOLISHER
PASTE (GC)

can be used for final polishing to obtain high gloss.

NOTE:

When adjusting or polishing the restorative, use a dust collector and
wear a dust mask to avoid inhaling dust. Wear protective glasses.

CEMENTATION

With Sandblasting technique

1) Sandblasting with 25-50um alumina 0.15MPa/1.5bar is
recommended.

2) Blow the restoration with an oil-free air syringe or clean with an
ultrasonic cleaner and dry.

3) Clean with alcohol to remove oil residue.

4) Treat the surface with a silane coupling agent such as CERAMIC
PRIMER II (GC).

5) Cement with an adhesive resin cement.
NOTE:
Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or resin cement, refer to
the respective instructions for use of the manufacturer.

Without Sandblasting technique
1) Treat with hydrofluoric acid (5%) for 60 seconds.
2) Wash with water spray or an ultrasonic cleaner and dry.
3) Treat the surface with a silane coupling agent such as CERAMIC
PRIMER I (GC).
4) Cement with an adhesive resin cement.
NOTE:
1) Prior to using CERAMIC PRIMER I (GC) or resin cement, refer to
the respective instructions for use of the manufacturer.
2)Hydrofluoric acid is for extraoral use only and must not be applied
in the oral cavity.
3) Phosphoric acid (35-37%) can be also used for the purpose of
cleaning the surface, preferably scrubbing with a microbrush for
10-15 seconds.

ADDITIONAL APPLICATION AND REPAIR

Roughen the bonding area using diamond point or carbide bur. Apply
CERAMIC PRIMER II (GC) to improve adhesion and dry the surface.
Apply a bonding agent following its manufacturer's instruction.
Proceed with the application of the chosen composite restorative
material.

G-aenial Universal Flo (GC) is recommended in order to make the
surface of restorative homogeneous as it consists of the same flexible
nano ceramic technology as CERASMART. In this case, the
intermediate use of a bonding agent is not necessary.

Alternatively, OPTIGLAZE Color (GC) is also recommended as
surface characterization and glazing technique. Sandblast with 25-50u
m alumina (0.15MPa/1.5bar.), clean and dry. Apply CERAMIC PRIMER
II (GC), dry and apply OPTIGLAZE Color (GC).

OPTIGLAZE Color (GC) can only be cured with a light-curing device
with a wavelength of 400-430nm. Refer to the respective instructions
for use.

SHADE

5 Vita shades* available in two translucencies:

- High Translucency (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, BLHT

- Low Translucency (LT): AL LT, A2 LT, A3LT, A3.5LT,B1LT

- One bleach shade (BL)

*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany.

SIZE
Available in 3 sizes: 12, 14, 14L

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature
(4-25°C / 39.2-77.0°F) away from direct sunlight and high humidity.
(Shelf life: 5 years from date of manufacture)

CAUTION

1. In rare cases this product may cause sensitivity in some people.
If such reactions are experienced, discontinue the use of product
and consult a physician.

The Safety Data Sheets for this product are available at
http://www.gceurope.com/download

or for North and Latin America
http://www.gcamerica.com/downloads

They can also be obtained from your supplier.

Last revised: 06/2015
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CERASMART™

KRAFTABSORBIERENDER CAD-/CAM-BLOCK AUS
HYBRIDKERAMIK

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bei den
empfohlenen Indikationen

INDIKATIONEN
1. Metallfreie indirekte Restaurationen: Vollkrone, Inlay, Onlay, Veneers
2. Implantatgetragene Krone

KONTRAINDIKATIONEN
1. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten mit bekannten
Allergien gegen Methacrylat-Polymer.

PRAPARATIONSDESIGN
Beim Design von Restaurationen sind die folgenden Mindestmafe
einzuhalten:

@ Mindestwandstarke 1,5 mm;1,0 mm an Kanten. Préparieren Sie
Kanten mit groRen Abschragungen oder gerundeter Schulter.
(Abbildung 1)

@ Bei Inlays und Onlays missen alle Innenkanten und -ecken
abgerundet sein.

Vermeiden Sie Kanten mit direktem
okklusalen Kontakt zum Antagonisten.

@ Die Mindeststarke der Restauration
sollte in Fissurenbereichen 1.5 mm und
in Hockerbereichen 1,5 mm betragen.

>1.5mm

>1.5mm

Abb. 1

FRASEN

Bitte beachten Sie dazu die
entsprechende Anleitung des Frasgerates.
Waéhlen Sie das Fréasprogramm fir
CERASMART (GC) oder
Composite-Materialien.

Prifen Sie die Restauration nach dem Frasen auf:

- Verféarbungen, die durch das Frésen entstanden sind

- Material-Ausbriiche

- Risse

Wenn die Restauration Méngel aufweist, bearbeiten Sie sie nicht weiter.

OBERFLACHENBEARBEITUNG UND POLITUR

Bearbeiten Sie die Oberflache der Restauration und polieren Sie sie mit
groben und feinen Silikonpolierern. Die Polierpaste DIAPOLISHER
PASTE (GC) kann abschlieBend zum Polieren verwendet werden, um
einen hohen Glanz zu erzeugen.

Hinweis:

Wenn Sie die Restauration beschleifen oder polieren, verwenden Sie
eine Absauganlage und tragen Sie eine Staubmaske, damit Sie keinen
Staub einatmen. Tragen Sie eine Schutzbrille.

ZEMENTIEREN

Mit Sandstrahl-Verfahren

1) Sandstrahlen mit 25-50 pm-Aluminiumoxid bei 0,15 MPa/1,5 bar wird
empfohlen.

2)Blasen Sie die Restauration mit einem 6lfreien Luftbléaser an oder
reinigen und
trocknen Sie sie mit einem Ultraschallreinigiger.

3) Reinigen Sie sie mit Alkohol, um Olriickstéande zu entfernen.

4) Behandeln Sie die Oberflache mit einem Silan-Haftvermittler wie
CERAMIC PRIMER I (von GC).

5)Zementieren Sie mit einem adhasiven Harzzement.
HINWEIS:
Lesen Sie vor der Verwendung des CERAMIC PRIMER II (GC) oder
des Harzzements bitte die entsprechende Gebrauchsanleitung des
Herstellers

Ohne Sandstrahl-Verfahren

1) Behandeln Sie die Restauration 60 Sekunden mit Flusssaure (5 %).

2) Reinigen und trocknen Sie sie mit Sprihwasser oder einem
Ultraschallreiniger

3) Behandeln Sie die Oberflache mit einem Silan-Haftvermittler wie
CERAMIC PRIMER I (von GC).

4) Zementieren Sie mit einem adhé&siven Harzzement.

HINWEIS:

1) Lesen Sie vor der Verwendung des CERAMIC PRIMER II (GC) oder
des Harzzements bitte die entsprechende Gebrauchsanleitung des
Herstellers.

2)Flusssaure
darf nur extraoral verwendet und nicht in der Mundhéhle
aufgetragen werden.

3) Fur die Reinigung der Oberflache kann auch Phosphorsaure
(35-37 %) verwendet werden, die optimalerweise 10-15 Sekunden
mit einem Mikropinsel eingebdrstet wird.

ZUSATZLICHE ANWENDUNG UND REPARATUR

Rauen Sie den Haftbereich mit einem Diamantaufsatz oder Karbidbohrer
an. Tragen Sie CERAMIC PRIMER II (GC) auf, um die Haftung zu
verbessern und die Oberflache zu trocknen. Applizieren Sie einen
Haftvermittler (Bonding) nach Herstellerangaben. Fahren Sie mit der
Applikation des gewéahlten Composite-Restaurationsmaterial fort.
G-aenial Universal Flo (GC) wird empfohlen, um die Oberflache der
Restauration homogen nachzubearbeiten, da es dieselbe flexible
Nanokeramiktechnologie enthalt wie CERASMART. In diesem Fall ist ein
Zwischenschritt mit Bonding nicht notwendig.

Alternativ wird auch OPTIGLAZE Color (GC) zur
Oberflachenbearbeitung und -glattung empfohlen. Sandstrahlen Sie mit
25-50pm-Alumiumoxid (0,15MPa/1,5bar), reinigen und trocknen Sie die
Restauration. Tragen Sie CERAMIC PRIMER II (GC) auf, reinigen Sie
die Restauration und tragen Sie OPTIGLAZE Color (GC) auf.
OPTIGLAZE Color (GC) kann nur mit einem Lichthartegerat mit einer
Wellenlange von 400 — 430nm ausgehértet werden. Lesen Sie die
entsprechenden Bedienungsanleitungen.

FARBEN

5-Vita-Farben stehen in zwei Transluzenzstufen zur Verfligung:

- Hochtransluzent (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, BL HT

- Niedrigtransluzent (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3,5LT, BLLT

- Eine Bleaching Farbe (BL)

*Vita® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Deutschland.

GROSSE
In 3 GroRen erhaltlich: 12, 14, 14L

VERPACKUNG
5 Blocke je Verpackung

LAGERUNG

Empfehlung fir die optimalen Eigenschaften: Lagerung bei
Raumtemperatur zwischen (4-25°C), Bitte vor direkter
Sonneneinstrahlung und hoher Feuchtigkeit schiitzen.
(Haltbarkeit: 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum)

VORSICHT

1. In seltenen Féllen kann dieses Produkt bei manchen Personen
Empfindlichkeiten verursachen. Wenn derartige Reaktionen auftreten,
verwenden Sie das Produkt nicht weiter und konsultieren Sie einen
Arzt.

Die Sicherheitsdatenblétter fiir dieses Produkt sind erhaltlich unter
http://www.gceurope.com/download

oder fiir Nord- und Lateinamerika unter
http://www.gcamerica.com/downloads

Diese erhalten Sie auch von lhrem Lieferanten.

Zuletzt tiberarbeitet: 06/2015

3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tampines Concourse, #03-05, Singapore 528729

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.

1753 Botany Rd, Banksmeadow, NSW 2019, Australia

Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

CERASMART™

BLOC HYBRIDE CERAMIQUE CAD/CAM AMORTISSANT LES
FORCES
MASTICATOIRES

Utilisation par un professionnel dentaire et selon les indications
recommandées.

INDICATIONS

1. Restauration indirecte sans métal : couronne compléte, inlay, onlay,
facette laminée

2. Couronne sur implant

CONTRE INDICATIONS
1. Ne pas utiliser ce produits chez patients présentant une allergie
connue au polymere méthacrylate.

PREPARATION
Lors de la mise en forme de la restauration, vous devez au minimum
respecter les dimensions suivantes :

@ L'épaisseur minimale de la paroi doit étre de 1.5 mm, 1.0 mm au
niveau des marges.

Préparez les marges avec un chanfrein profond ou un épaulement
arrondi. (Figure 1)

@ Pour les inlays et onlays, tous les bords
internes et les angles doivent étre
arrondis.

Evitez les marges en contact occlusal
direct avec la dent opposée.

@ L'épaisseur minimale de la restauration
doit étre de 1.5 mm dans les zones de
puits et fissures et de 1,5 mm dans les
zones de cuspides.

>1.5mm

>1.5mm

Fig. 1

FRAISAGE
Se référer aux instructions respectives de l'unité d’usinage.
Sélectionnez le programme de fraisage pour CERASMART (GC) ou
bloc en résine composite.

Aprés l'usinage, vérifiez la restauration en ce qui concerne :

- décolorations liées au processus d'usinage

- fissures

- craquelures

Si la restauration est déficiente, cessez la fabrication de la restauration.

FINITION ET POLISSAGE

Finir et polir avec une pointe silicone grossiere et fine. La
DIAPOLISHER PASTE (GC) peut étre utilisée pour le polissage final
afin d’obtenir une brillance élevée.

Remarque :

Lors de I'ajustement ou le polissage de la restauration, utilisez un
collecteur de poussiere et portez un masque anti-poussiere pour éviter
de l'inhaler. Portez des lunettes de protection.

COLLAGE

Avec la technique de sablage

1) Il est recommandé de sabler avec 25-50pm d’alumine
(0.15MPa/1.5bar)

2) Souffler sur la restauration avec une seringue a air sans trace d’huile
ou nettoyer par ultrasons puis sécher.

3) Nettoyer avec de I'alcool pour retirer les résidus d’huile.

4) Traiter la surface avec un silane universel comme le CERAMIC
PRIMER I (GC).

5)Assembler avec un composite de collage.
NOTE:
Avant d'utiliser CERAMIC PRIMER II (GC) ou un composite de
collage, se référer a leurs modes d’emploi respectifs.

Sans la technique de sablage
1) Mordancer avec de I'acide fluorhydrique (5%) pendant 60 secondes.
2) Nettoyer sous spray d’eau ou par ultrasons puis sécher
3) Traiter la surface avec un silane universel comme le CERAMIC
PRIMER I (GC).
4) Assembler avec un composite de collage.
NOTE:
1) Avant d'utiliser CERAMIC PRIMER I (GC) ou un composite de
collage, se référer a leurs modes d’emploi respectifs.
2)Acide fluorhydrique
Utilisation exclusivement en dehors de la bouche. Ne doit pas étre
appliqué dans la cavité buccale.
3)Lacide phosphorique (35-37%) peut aussi étre utilisé pour nettoyer
la surface, de préférence avec un microbrush pendant 10-15
secondes.

APPLICATION ADDITIONNELLE ET REPARATION

Rendez rugueuse la surface a coller avec une pointe diamantée ou
fraise en carbure. Appliquez CERAMIC PRIMER II (GC) pour améliorer
I'adhérence et séchez la surface. Appliquez un agent de collage suivant
les instructions du fabricant. Poursuivez par I'application du matériau
composite de restauration choisi. G-aenial Universal Flo (GC) est
recommandé afin de rendre la surface de la restauration homogéne car
il est composé de la méme nano technologie céramique que celle de
CERASMART. Dans ce cas, l'utilisation intermédiaire d'un agent de
collage n'est pas nécessaire.

OPTIGLAZE Color (GC) est également recommandé pour la
caractérisation de la surface et le glagage. Sablez a I'alumine 25-50 um
(0.15MPa/1.5bar.). Nettoyez et séchez. Appliquez CERAMIC PRIMER IT
(GC), séchez et appliquez OPTIGLAZE Color (GC).

OPTIGLAZE Color (GC) ne peut étre polymérisé qu'avec une unité de
photopolymérisation d’'une longueur d'onde de 400 & 430nm.
Reportez-vous aux modes d’emploi correspondants.

TEINTE

5 teintes Vita* disponibles en deux translucidités :

- Translucidité élevée (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, BLHT

- Faible translucidité (LT): AL LT, A2 LT, A3LT, A3.5LT, B1LT

- Une teinte bleach (BL)

*Vita® est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Allemagne.

DIMENSION
Disponibles en 3 tailles: 12, 14, 14L

CONDITIONNEMENT
5 blocs par boite

CONSERVATION

Pour des performances optimales, conservez a température ambiante
(4-25°C / 39.2-77.0°F) loin des rayons directs du soleil et d'une humidité
élevée. (Péremption : 5 ans a partir de la date de fabrication)

PRECAUTION

1. Dans de rares cas ce produit peut entrainer des sensibilités chez
certaines personnes. Si tel est le cas, cessez d'utiliser ce produit et
consultez un médecin.

Les fiches de sécurité de ce produit sont disponibles a 'adresse
http://www.gceurope.com/download

ou pour 'Amérique du Nord et ’Amérique latine a l'adresse
http://www.gcamerica.com/downloads

Vous pouvez également les obtenir auprés de votre distributeur.

Mise & jour : 06/2015

istruzioni prima dell'uso.
CERASMART™

BLOCCHETTI DI CERAMICA IBRIDA PER CAD/CAM AD
ASSORBIMENTO DI FORZE

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni
raccomandate.

INDICAZIONI

1. Restauri indiretti privi di metallo: corone integrali, inlay, onlay, faccette
laminate

2.Corone su impianti

CONTROINDICAZIONI
1. Evitare I'uso di questo prodotto nei pazienti con allergie note al
polimero metacrilato.

PROGETTAZIONE DELLA PREPARAZIONE

In fase di progettazione delle preparazioni, € opportuno rispettare le

seguenti dimensioni minime:

@ Lo spessore minimo della parete dovrebbe essere 1,5 mm, 1,0 mm sui
margini.

Preparare i margini con un bisello profondo o una spalla arrotondata.
(Figura 1)

@ Per gliinlay e gli onlay, tutti i bordi interni e gli angoli dovrebbero
essere arrotondati. Evitare di creare margini in diretto contatto
occlusale con il dente opposto.

@ Lo spessore minimo del restauro
dovrebbe essere di 1.5 mm nelle aree
con fessure e solchi e di 1,5 mm nelle
aree cuspidali.

>1.5mm

N

>1.5mm
FRESATURA
Consultare le istruzioni specifiche del >1.0mm
fresatore.

Scegliere il programma di fresatura per
CERASMART (GC) o per i materiali in
blocco di resina composita.

Dopo la fresatura, controllare il restauro per individuare I'eventuale
presenza di:

- Scolorimenti legati al processo di fresatura

- Rotture

- Fratture

Se il restauro presenta difetti, interrompere il processo di produzione.

Figura 1

FINITURA E LUCIDATURA

Rifinire e lucidare con una punta in silicone grossolana e poi fine. Per
ottenere un'elevata lucidita, si pud usare DIAPOLISHER PASTE (GC) per
la lucidatura finale.

Nota:

Quando si modella o si lucida il materiale per restauri, € opportuno usare
un dispositivo di raccolta della polvere e indossare una mascherina
protettiva per evitare di inalare la polvere. Indossare occhiali protettivi.

CEMENTAZIONE

Tecnica con sabbiatura

1) Si consiglia di sabbiare con allumina da 25-50pum a 0,15 MPa/1,5 bar.

2) Applicare getto daria priva di olio sul restauro oppure effettuare la
pulizia a ultrasuoni e asciugare.

3) Pulire con alcol per eliminare i residui di olio.

4) Trattare la superficie con un agente accoppiante silanico quale
CERAMIC PRIMER I (GC).

5)Cementare con un cemento adesivo resinoso.
NOTA:
Prima di usare CERAMIC PRIMER II (GC) o un cemento resinoso,
consultare le rispettive istruzioni per I'uso del produttore.

Tecnica senza sabbiatura
1) Trattare con acido fluoridrico (5%) per 60 secondi.
2) Lavare con getto d’acqua o a ultrasuoni e asciugare.
3) Trattare la superficie con un agente accoppiante silanico quale
CERAMIC PRIMER I (GC).
4) Cementare con un cemento adesivo resinoso.
NOTA:
1) Prima di usare CERAMIC PRIMER I (GC) o un cemento resinoso,
consultare le rispettive istruzioni per 'uso del produttore.
2)L'acido fluoridrico e esclusivamente per uso esterno e non deve
essere applicato nella cavita orale.
3) Si puo anche usare I'acido fosforico (35-37%) per pulire la superficie,
preferibilmente strofinando per 10-15 secondi con un pennellino.

APPLICAZIONE SUPPLEMENTARE E RIPARAZIONE

Irruvidire le superfici di adesione usando una punta diamantata o una
fresa al carburo. Applicare CERAMIC PRIMER I (GC) per migliorare
I'adesione e asciugare la superficie. Applicare un adesivo seguendo le
istruzioni del fabbricante. Quindi procedere con I'applicazione del
materiale composito per restauri prescelto. Si consiglia di usare G-aenial
Universal Flo (GC) per rendere omogenea la superficie del materiale per
restauri in quanto questo materiale usa la stessa nanotecnologia della
ceramica flessibile impiegata in CERASMART. In questo caso, l'uso
intermedio di un adesivo non & necessario.

In alternativa, si consiglia anche OPTIGLAZE Color (GC) per la
caratterizzazione delle superfici e la tecnica di glasura. Sabbiare con
allumina da 25-50pm (0,15MPa/1,5bar.), pulire e asciugare. Applicare
CERAMIC PRIMER II (GC), asciugare e applicare OPTIGLAZE Color
(GC). OPTIGLAZE Color (GC) fotopolimerizza solo usando una lampada
con una lunghezza d'onda di 400-430nm. Consultare le rispettive
istruzioni per l'uso.

COLORI

5 colori Vita* disponibili in due gradazioni di traslucenza:

- Elevata: High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT,
B1 HT

- Bassa: Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT, B1LT

- Un colore bleach (BL)

*Vita® & un marchio registrato di Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germania.

DIMENSIONI
Disponibile in 3 dimensioni: 12, 14, 14L

CONFEZIONI
5 blocchetti per scatola

CONSERVAZIONE

Per un utilizzo ideale del prodotto conservare a una temperatura
compresa (4-25°C / 39,2-77,0°F), lontano dalla luce solare diretta e da
un'umidita eccessiva.

(Durata utile: 5 anni dalla data di produzione)

AVVERTENZE

1. In rari casi questo prodotto pué causare sensibilizzazione in alcune
persone. Qualora vi fossero simili reazioni, interrompere 'uso del
prodotto e consultare un medico.

Le Schede di sicurezza per questo prodotto sono disponibili sul sito
http://www.gceurope.com/download

o per nord America e America latina
http://www.gcamerica.com/downloads

Se ne puo inoltre richiedere copia al fornitore locale.

Ultima revisione: 06/2015

Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

CERASMART™

BLOQUES CAD/CAM DE CERAMICA HIBRIDA PARA UNA SUPERIOR
ABSORCION DE FUERZAS

Para uso exclusivo de profesionales de la odontologia en las
aplicaciones recomendadas.

INDICACIONES

1. Restauraciones indirectas libres de metal: corona completa, inlay,
onlay, veneer laminada

2.Corona implanto soportada

CONTRAINDICACIONES
1. Evitar el uso de este producto en pacientes con alergias al conocido
polimero de metacrilato.

DESENO DE LA PREPARACION
En el disefio de las restauraciones, se deben respetar las siguientes
dimensiones minimas:

@ El espesor minimo de la pared debe ser de 1,5 mm, 1,0 mm en los
margenes.

Prepare los margenes en chanfer u hombro redondeado. (Figura 1)

@ Para inlays y onlays, todos los bordes internos y angulos deberan ser
redondeados. Evite tener margenes en contacto oclusal directo con el
diente antagonista.

@ El espesor minimo de la restauracién debe ser de 1.5 mm en fosas y
zonas de fisuras y 1.5 mm en las areas
de las cuspides.

>1.5mm
FRESADO
Por favor, consulte las instrucciones

correspondientes de la unidad de fresado.

. >1.5mm
Seleccione el programa de fresado para
CERASMART (GC) o materiales de >1.0mm
bloques de resina compuesta. -
Después del fresado, compruebe la

restauracion con el fin de detectar:

- Cambios de color asociados al proceso
de fresado

- Fracturas

- Grietas

Si la restauracion tiene defectos, interrumpir el proceso de produccion.

Fig. 1

ACABADO Y PULIDO

Acabado y pulido con punta de silicona gruesa y fina. Puede utilizarse
DIAPOLISHER PASTE (GC) en el pulido final para obtener un alto brillo.
Nota:

Cuando ajuste o pula la restauracion, utilice un colector de polvo y
mascarilla para evitar la inhalacion de polvo. Utilice gafas de proteccién

CEMENTACION

Técnica con chorro de arena

1) Arenar con alimina 25-50um 0.15MPa/ 1.5bar.

2) Soplar la restauracion con una jeringa de aire libre de aceite o limpiar
con un limpiador ultrasénico y secar.

3) Limpiar con alcohol para eliminar los residuos de aceite.

4) Tratar la superficie con un silano tales como CERAMIC PRIMER I
(GC).

5)Cementar con un cemento de resina adhesivo.
NOTA:
Antes de utilizar CERAMIC PRIMER II (GC) o el cemento de resina,
consulte las respectivas instrucciones de uso del fabricante.

Técnica sin chorro de arena
1) Tratar con &cido fluorhidrico (5%) durante 60 segundos.
2)Lavar con agua pulverizada o un limpiador ultrasénico y secar.
3) Tratar la superficie con un silano tales como CERAMIC PRIMER I
(GC).
4) Cementar con un cemento de resina adhesivo.
NOTA:
1) Antes de utilizar CERAMIC PRIMER I (GC) o cemento de resina,
consulte las respectivas instrucciones de uso del fabricante.
2)El acido fluorhidrico solamente para uso extraoral y no se debe
aplicar en la cavidad oral.
3) También se puede utilizar el &cido fosférico (35-37%) para limpiar la
superficie, preferiblemente durante 10-15 segundos frotando con un
microcepillo.

APLICACION ADICIONAL Y REPARACION

Asperice el area de union utilizando punta de diamante o una fresa de
carburo. Aplicar

CERAMIC PRIMER II (GC) para mejorar la adhesion y secar la
superficie. Aplicar un agente de unién siguiendo las instrucciones del
fabricante. A continuacién, proceder con la aplicacién del material de
composite elegido para la restauracion.

Se recomienda G-aenial Universal Flo (GC) con el fin de hacer que la
superficie de la restauracion sea homogénea ya que consiste en la
misma tecnologia de nano ceramica flexible que CERASMART. En este
caso, el uso intermedio de un agente de unién no es necesario.
Alternativamente, OPTIGLAZE Color (GC) también es recomendado
para la caracterizacion de la superficie y el glaseado. Arenar con
alimina 25-50um (0.15MPa/1.5bar.), limpiar y secar. Aplicar CERAMIC
PRIMER I (GC), secar y aplicar OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE
Color (GC) se puede fotopolimerizar sélo con un dispositivo de luz con
longitud de onda de 400-430nm. Consulte las instrucciones respectivas
para su uso.

COLOR

5 colores Vita* disponible en diferente translucidez:

- Alta Translucidez (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, BLHT

- Baja Translucidez (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3.5 LT, B1LT

- Un color blanco (BL)

*Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania.

FORMATO
Disponible en 3 tamafios: 12, 14, 14L

PRESENTACION
5 blocks por caja

ALMACENAMIENTO

Para una 6ptimo resultado, almacenar a temperatura ambiente
(4-25°C /39,2 a 77,0°F) lejos de la luz solar directa y de la humedad
excesiva.

(Caducidad: 5 afios desde la fecha de fabricacion)

PRECAUCION

1. En raros casos, este producto puede causar sensibilidad en algunas
personas. Si se producen dichas reacciones, interrumpir el uso del
producto y consultar a un médico.

Las Fichas de Datos de Seguridad para este producto estan disponibles
en

http://www.gceurope.com/download

y para Norte América o Latino América
http://www.gcamerica.com/downloads

También se pueden obtener por parte de su proveedor.

Ultima revision: 06/2015

de gebruiksaanwijzing.
CERASMART™

DRUKABSORBERENDE HYBRIDE KERAMISCHE CAD/CAM
BLOKKEN

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de
vermelde toepassingen.

INDICATIES

1. Metaalvrije indirecte restauraties: volle kroon, inlay, onlay,
gelamineerde veneer

2.Implantaat gedragen kronen

CONTRA-INDICATIES
1. Vermijd het gebruik van dit product bij patiénten waarvan bekend is
dat ze allergisch zijn voor methacrylaat polymeer.

VOORBEREIDING VAN HET ONTWERP
Bij het ontwerpen van restauraties moeten de volgende
minimumafmetingen in acht worden genomen:

@ Minimale wanddikte moet 1,5 mm zijn en 1,0 mm aan de randen.
Prepareer de randen met een diepe chamfer of een afgeronde
schouder. (Figuur 1)

@ Voor inlays en onlays moeten alle binnenranden en hoeken afgerond
zijn. Vermijd dat randen in rechtstreeks occlusaal contact komen met
de antagonist.

@ De minimum dikte van de restauratie
moet 1.5 mm zijn bij het gebied van de
fissuren en 1,5 mm bij de knobbels.

>1.5mm

FREZEN

Raadpleeg de desbetreffende instructies
van het freesapparaat.

Selecteer het freesprogramma voor
CERASMART (GC) of
composiet-/kunstharsmaterialen.
Controleer de restauratie na het frezen
op:
- Verkleuringen door het freesproces

- Onvolkomenheden

- Breuk

Stop met het vervaardigen van de restauratie als de restauratie
gebreken vertoont.

>1.5mm

Fig. 1

AFWERKEN EN POLIJSTEN

Werk af en polijst met grove en fijne siliconenpunt. Voor het definitief
polijsten kan DIAPOLISHER PASTE (GC) worden gebruikt om een
hoge glans te verkrijgen.

Let op:

Gebruik een stofafzuigsysteem en draag een stofmasker tijdens het
aanpassen of polijsten van de restauratie om te voorkomen dat u stof
inademt. Draag een veiligheidsbril.

CEMENTEREN

Met zandstraaltechniek

1) Zandstralen met 25-50um aluminiumoxide bij 0.15MPa/1.5bar wordt
aanbevolen.

2)Blaas de restauratie schoon met olievrije lucht of reinig in een
ultrasonisch bad en droog daarna.

3) Reinig met alcohol om alcoholresten te verwijderen.

4) Behandel het oppervlak met een silaanbindmiddel zoals CERAMIC
PRIMERII (GC).

5)Bevestig met een adhesief cement.
OPMERKING:
Alvorens CERAMIC PRIMER II (GC) of een kunstharscement te
gebruiken, eerst de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke
fabrikanten raadplegen.

Zonder zandstraaltechniek

1) Behandel met fluorwaterstofzuur (5%) gedurende 60 seconden.

2) Afspoelen met waterspray of in een ultrasonisch bad, daarna
drogen.

3) Behandel het oppervlak met een silaanbindmiddel zoals CERAMIC

PRIMER I (GC).

4) Bevestig met een adhesief cement.

OPMERKING:

1) Alvorens CERAMIC PRIMER II (GC) of een kunstharscement te
gebruiken, eerst de gebruiksaanwijzing van de respectievelijke
fabrikanten raadplegen.

2) Fluorwaterstofzuur
Uitsluitend voor extra-oraal gebruik en moet niet in de mondholte
worden aangebracht.

3) Fosforzuur (35-37%) kan ook worden gebruikt met als doel het
oppervlak te reinigen, bij voorkeur schrobben met een
microborsteltje gedurende 10-15 seconden.

AANPASSINGEN EN REPARATIES

Ruw het hechtingsvlak op met behulp van een diamant- of
carbideboor. Breng CERAMIC PRIMER I (GC) aan om de hechting te
verbeteren en droog daarna het oppervlak. Breng een adhesief aan
volgens de instructies van de desbetreffende fabrikant. Breng
vervolgens het gekozen composiet restauratie materiaal aan. G-aenial
Universal Flo (GC) wordt aanbevolen om het restauratieopperviak
homogeen te maken, daar het dezelfde flexibele nano-keramische
technologie bevat als CERASMART. In dit geval is het tussentijds
aanbrengen van een adhesief niet nodig.

Daarnaast wordt OPTIGLAZE Color (GC) aanbevolen voor de
karakterisering van het oppervlak en het “glazuren”. Zandstraal met
25-50 pm alumina (0,15 MPa/1,5 bar), reinig en droog. Breng
CERAMIC PRIMER I (GC) aan, droog en breng OPTIGLAZE Color
(GC) aan.

OPTIGLAZE Color (GC) kan enkel uitgehard worden met een
lichthardingsapparaat met een golflengte van 400-430 Nm. Raadpleeg
de desbetreffende gebruiksaanwijzing.

KLEUR

5 VITA-kleuren* verkrijgbaar in twee transparantiegraden:

- Hoge transparantie (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, BL HT

- Lage transparantie (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5LT,B1LT

- Een bleektint (BL)

*Vita® is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Duitsland.

AFMETING
Verkrijgbaar in 3 afmetingen: 12, 14, 14L

VERPAKKING
5 blokken per doos

BEWAREN

Aanbeveling voor een optimaal resultaat, bewaar op
kamertemperatuur (4-25 °C / 39,2-77,0 °F) buiten het bereik van direct
zonlicht en hoge vochtigheid.

(Houdbaarheid: 5 jaar vanaf productiedatum)

WAARSCHUWING

1. In zeldzame gevallen kan dit product bij sommige personen
gevoeligheidsreacties veroorzaken. Mochten zich dergelijke
reacties voordoen, dan moet het gebruik onmiddellijk worden
stopgezet en een arts worden geraadpleegd.

De veiligheidsinformatiebladen voor dit product zijn beschikbaar op:
http://www.gceurope.com/download

of voor Noord Amerika en Latijns Amerika op:
http://www.gcamerica.com/downloads

Ze zijn ook verkrijgbaar via uw leverancier.

Laatste herziening: 06/2015




Lees brugsanvisningen
omhyggeligt igennem fer brug.|

CERASMART™

KRAFTABSORBERENDE HYBRIDKERAMISK CAD/CAM BLOK

Ma kun anvendes af dental personnel/tandleeger i de anbefalede
indikationer.

INDIKATIONER:

1. Metalfrie indirekte restaureringer: fuldkroner, inlay, onlay,
laminerede facader

2. Implantatunderstgttede kroner

KONTRAINDIKATIONER:
1. Undga brugen af dette produkt hvis patienten har kendte allergier
mod methacrylatepolymer.

PRAPARATIONENS UDFORMNING

Nar restaureringen udformes skal fglgende dimensioner respekteres:

@ Minimum vaegtykkelse skal veere 1,5 mm. 1 mm i kantomrader.
Praeparer kanterne med en dyb chamfer eller afrundet skulder.
(figur 1)

@ Ved inlays og onlays skal alle indre
kantvinkler afrundes. Undga at have
kanter i direkte okklusal kontakt med
antagonisten.

@ Minimum tykkelse pa restaureringen
skal vaere 1.5 mm i pit og fissur
omrader og 1,5 mm. i cuspomrader.

>1.5mm

N

figur 1

FRASNING

Henvis til freeseenhedernes respektive
instruktionsmanualer. Veelg
Fraeseprogrammet til CERASMART (GC) eller kompositresin blokke.
Efter fraesning kontrolleres restaureringen for:

- misfarvninger forbundet med fraeseprocessen

- outbreaks (ujeevnheder)

- revner

Hvis restaureringen er mangelfuld standses videre bearbejdning.

FINISHING OG POLERING

Finish og polér med grove og fine silikonespidser. DIAPOLISHER
PASTE (GC) kan anvendes til hgjglans polering.

Bemazerk:

Nar der justeres og poleres pa restaureringen anvend da et stgvfilter
og brug stevmaske/mundbind for at undga at inhalere stevet. Brug
beskyttelsesbriller.

CEMENTERING
Med sandblaesningsteknik:
1) Sandblaes med 25-50 pym alumina. 0.15MPa/1.5bar er anbefalet.
2) Blees restaureringen med oliefri luft eller resn med ultralyd og ter.
3) Rens med alkohol for at fjerne olieslam
4) Overfladen behandles med silan somf.eks. CERAMIC PRIMER II
(GC)
5) Cementer med adheesiv resincement
NOTE:
For instruktion til CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement
henvises til respektive anvisninger fra producenten.

Uden sandblzesningstreknik:
1) Behandles med flussyre (5%) i 60 sek.
2) Skylles med vand eller i lutralydsbad, renses og tarres
3) Overfladen behandles med silan somf.eks. CERAMIC PRIMER II
(GO
4) Cementer med adhzesiv resincement
NOTE:
1) For instruktion til CERAMIC PRIMER II (GC) eller resincement
henvises til respektive anvisninger fra producenten.
2)Flussyre er kun til extern brug og mé ikke anvendes oralt
3) Fosforsyre kan ogsa anvendes til afrensning af overfladen.
Overfladen gnubbes med mikrobrush i 10-15 sek.

SUPPLERENDE APPLICERING OG REPARATION

Med en diamant spids eller hardmetalbor ggres bonding-omrédet
ujaevnt/ru. Applicér CERAMIC PRIMER II (GC) for at forbedre
adhaesionen og terlaeg overfladen. Pafer bonding i henhold til
fabrikantens anvisninger. Fortszet appliceringen af komposit. G-aenial
Universal Flo (GC) anbefales for at ggre restaureringsoverfladen
homogen da denne bestar af den samme fleksible nano keramiske
teknologi som CERASMART. | dette tilfeelde, er den mellemliggende
bonding ikke ngdvendig.

Alternativt kan ogs& OPTIGLAZE Color (GC) anbefales som overflade
karakterisering og glaseringsteknik. Sandblaes med 25-50 ym
aluminiumoxid (0,15MPa/1,5bar.) rens og tagrleeg. Applicer CERAMIC
PRIMER II (GC), terleeg og applicer OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC) kan kun hzerdes med polymeriseringslampe
ved bglgeleengde-spektrum 400-430 nm. Henvis til de respektive
instruktionsmanualer.

FARVER

5 Vita Shades* tilgeengelige i to translucenser:

- Hgj Translucent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3,5 HT, BLHT
- Lav Translucent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3,5LT, B1LT.

- En blegningsfarve (BL)

*Vita® er et registreret varemaerke fra Vita Zahnfabrik, Bad Sackningen, Tyskland.

STORRELSER
Fas i 3 storrelser: 12, 14, 14L

PAKNINGER
5 blokke pr. boks/aeske

OPBEVARING

For optimalt resultat skal det opbevares i rumtemperatur

(4-25°C [ 39,2-77,0°F), beskyttes fra direkte sollys og hgj fugtighed.
(Holdbarhedstid: 5 ar fra produktionsdato)

ADVARSEL

1.1 sjeeldne tilfeelde kan dette produkt forarsage overfglsomhed hos
nogle personer.
Hvis sddanne reaktioner optreeder ophgres brugen af materialet og
leege konsulteres.

Arbejdshygiejniske datablade er tilgeengelige pa
http://www.gceurope.com/download

eller for Nord-og Latin Amerika
http://www.gcamerica.com/downloads

De kan ogsa fas hos din leverander.

Revideret senest: 06/2015

noggrant fore anvandning.
CERASMART™

STRESSABSORBERANDE HYBRIDKERAMISKA CAD/CAM BLOCK

Ska endast anvandas av utbildad tandvardspersonal inom de
rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER
1. Metallfria indirekta restaurationer: fullkronor, inlay, onlay, skalfasader
2. Implantatstédda kronor

KONTRAINDIKATIONER
1. Undvik att anvénda denna produkt pa patienter som har kénda
allergier mot metakrylatpolymer.

PREPARATIONEN
Nar restaurationerna ska utformas sa ska nedan minimum dimensioner
respekteras:

@ Vaggarnas tjocklek ska minst vara 1.5 mm, 1.0 mm vid
preparationsgranserna.

Preparationen ska antingen utféras som en djup chamfer eller som en
rund skulderpreparation. (Figur 1)

@ For inlays och onlays, tillse att alla interna kanter och vinklar ska vara
jamnt avrundade. Undvik att ha
preparationsgranser i direkt ocklusal
kontakt med antagonist.

@ Restaurationens tjocklek ska vara minst
1.5 mm i fissuromradet och minimum
1.5 mm vid kusparna.

>1.5mm

>1.5mm

Figur 1

FRASNING

Vi héanvisar till respektive bruksanvisning
for dessa frasmaskiner.

Valj frasprogram for CERASMART (GC)
eller kompositblock.

Efter frasning, kontrollera restaurationen gallande:

- Missfargningar som kan harledas till frasprocessen

- Frakturer

- Krackeleringar

Ifall restaurationen skulle bedémas som undermalig, avbryt
tillverkningen.

FINISHERING OCH PUTS

Finishering och puts utférs bast med bade grova och fina silikonspetsar.
DIAPOLISHER PASTE (GC) kan anvéndas for att erhélla htgglansiga
ytor.

Notera:

| samband med finishering och puts, anvand dammuppsamlare och
anvand ansiktsmask for att undvika inhalerande av dammpartiklar.
Anvand skyddsglasogon.

CEMENTERING

Med Bléastringsteknik

1) Sandblastring med 25-50um aluminium 0.15MPa/ 1,5 bar
rekommenderas.

2) Blas restaureringen med oljefri luft eller rengdér med ultraljud och
blastra sen torr.

3)Rengdr med alkohol for att avlagsna oljerester.

4)Behandla ytan med ett silan, sdsom CERAMIC PRIMER II (GC).

5)Cementera med ett adhesivt resincement.
NOTERA:
Innan du anvéander CERAMIC PRIMER I (GC) eller resincement,
héanvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.

Utan Blastringsteknik
1) Behandla med fluorvatesyra (5%) under 60 sekunder.
2) Tvatta med spridd vattenstrale eller ultraljud och blastra torrt.
3)Behandla ytan med ett silan, sdasom CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementera med ett adhesivt resincement.
NOTERA:
1) Innan du anvander CERAMIC PRIMER I (GC) eller resincement,
héanvisar vi till respektive tillverkares instruktioner.
2)Fluorvéatesyra
Endast for extraoralt bruk och fér inte anvandas i munhé&lan.
3) Fosforsyra (35-37%) kan ocksa anvéndas i syfte att rengora ytan,
foretradesvis tillsammans med en microbrush under 10-15
sekunder.

YTTERLIGARE APPLICERING OCH REPARATION

Rugga upp de ytor som ska bondas. Anvéand en lamplig diamant eller
hardmetallborr. Applicera CERAMIC PRIMER II (GC) for att forbéattra
adhesionen, torrlagg darefter. Applicera din bonding i enlighet med
tillverkarens anvisningar. Fortsatt darefter med appliceringen av det utav
dig valda kompositbaserade restaurationsmaterialet. Vi rekommenderar
G-aenial Universal Flo (GC) d& den s&kerstéller en homogen yta samt att
den har samma flexibla nanokeramiska teknologi som CERASMART.
Ifall detta &r fallet, s& ar detta mellansteg &r inte ngdvandigt.

Alternativt, OPTIGLAZE Color (GC) rekommenderas ocksa for
ytkaraktarisering glasyr. Sandbléastra med 25-50pm aluminiumoxid
(0.15MPa/1.5bar.), rengdr och torrlagg. Applicera CERAMIC PRIMER IU
(GC), torrlagg och applicera OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color
(GC) kan endast polymeriseras med en hardningslampa som avger ljus i
vaglangd 400-430nm. Vi hanvisar har till respektive bruksanvisning.

FARG

5 Vita farger* tillgangliga i tvé translucenser

- Hog Translucens (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, BL HT

- LA&g Translucens (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT, BLLT

- Ens.k. bleachfarg (BL)

*Vita® &r ett registrerat varumarke som tillhér Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Tyskland.

STORLEK
Finns tillgéngligt i 3 storlekar: 12, 14, 14L

FORPACKNING
5 block per férpackning

FORVARING

For optimala resultat, forvara produkten i rumstemperatur mellan
(4-25°C / 39.2-77.0°F), undvik direkt solljus och hog fuktighet.
(Hallbarhet: 5 ar fran tillverkningsdag)

VARNING

1.1 séallsynta fall kan denna produkt orsaka sensibilitet hos vissa
personer. Ifall sddana reaktioner kan ses, avbryt anvandningen av
produkten och remittera patienten till lakare.

Sakerhetsdatablad for denna produkt finns tillganglig pa:
http://www.gceurope.com/download

samt for Nord- och Latin Amerika
http://www.gcamerica.com/downloads

Det kan ocks4 tillhandahallas av din valda leverantér.

Senast reviderad: 06/2015

Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizagao.

CERASMART™

BLOCO DE CERAMICA HIBRIDA CAD/CAM PARA UMA SUPERIOR
ABSORGAO DE FORCAS

Para utilizagao exclusiva por Médicos Dentistas, nas indicacdes
recomendadas.

INDICACOES

1. Restauragdes indiretas sem metal: coroa total, inlay, onlay, faceta
laminada

2.Coroa implantossuportada

CONTRAINDICAGOES
1. Evitar a utilizagdo deste produto em pacientes com alergias
conhecidas ao polimero de metacrilato.

DESIGN DO PREPAROO
Ao preparar restauragdes, as seguintes dimensdes minimas devem ser
respeitadas:

@ A espessura minima da parede deve ser de 1,5 mm, e 1,0 mm nas
margens.

Prepare as margens com chanfro profundo ou ombro arredondado.
(Figura 1)

@ Eminlays e onlays, todos os angulos e
bordas interiores devem ser
arredondados.

Evitar margem em contacto oclusal
direto com o dente antagonista.

A espessura minima da restauragao
deve ser de 1.5 mm nas areas de fossa
e de fissura e 1,5 mm nas areas das
cuspides.

>1.5mm

>1.5mm

Figura 1

FRESAGEM

Consulte as instru¢des da unidade de fresagem.

Selecione o programa de fresagem para CERASMART

(GC) ou materiais de bloco de resina composta.

Depois de fresada, inspecione a restauracéo para detetar:

- Descoloragdes associadas ao processo de fresagem,

- Protuberéancias

- Fraturas e fissuras

Se a restauracdo apresentar falhas, suspenda a manufatura da
restauragao.

ACABAMENTO E POLIMENTO

Proceda ao acabamento e polimento com pontas de silicone asperas e
finas. A pasta DIAPOLISHER PASTE (GC) pode ser utiilzada no
polimento final para se obter um alto brilho.

Nota:

Durante o de polimento ou ajuste da restauracao, utilizar um aspirador e
uma mascara de protecéo para evitar inalar o pd. Usar 6culos de
protegao.

CIMENTAGAO

Com Técnica de Jateamento:

1) Recomenda-se Jato de oxido de Aluminio deth 25-50um,
a 0.15MPa/l1.5bar.

2) Aplicar jato de ar isento de 6leo ou limpar em banho de ultrassom e
secar.

3) Limpar com alcool o ¢leo residual.

4) Preparar a superficie com um agente de unido de silano, como o
CERAMIC PRIMER I (GC).

5) Cimentar com cimento resinoso.
NOTA:
Antes de utilizer o CERAMIC PRIMER II (GC) ou o cimento resinoso,
consulte as respectivas instrugdes de utilizagao do fabricante.

Sem Técnica de Jateamento:

1) Proceder ao condicionamento com &cido fluoridrico (5%) por 60
segundos.

2) Lavar com jato d‘agua ou limpar em banho de ultrassom e secar.

3) Preparar a superficie com um agente de unido de silano, como o
CERAMIC PRIMER I (GC).

4) Cimentar com cimento resinoso.

NOTAS:

1) Antes de utilizer o CERAMIC PRIMER II (GC) ou o cimento
resinoso, consulte as respectivas instrucdes de utilizagéo do
fabricante.

2) O acido fluoridrico recomenda-se apenas para uso extraoral e ndo
deve ser aplicado na cavidade oral.

3) O acido fosférico (35-37%) tambem pode ser utilizado na limpeza
da superficie, preferenciamente can be also used for the purpose
of cleaning the surface, preferably sendo esfregado com um
microbrush por 10-15 segundos.

APLICAGAO ADICIONAL E REPARAGCAO

Cirar rugosidades na area de unido com uma broca de tungsteno ou
ponta diamantada. Aplicar CERAMIC PRIMER II (GC) para melhorar a
adesao e secar a superficie. Aplicar um agente adesivo de uniéo,
seguindo as instrucdes do fabricante.

Aplicar o material restaurador de compésito a sua escolha.
Recomenda-se

A utilizagdo do G-aenial Universal Flo (GC) para tornar a superficie da
restauracdo homogénea, uma vez que este material tem a mesma
tecnologia nanoceramica flexivel que CERASMART.

Neste caso, o uso de um agente adesivo de unido néo é necessario.
Em alternativa, também se recomenda OPTIGLAZE Color (GC) como
técnica de caracterizacao e vitrificagao da superficie. Aplicar jato de
éxido de aluminio 25-50 um (0,15 MPa/1,5 bar.), limpar e secar. Aplicar
CERAMIC PRIMER Il (GC), secar e aplicar OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC) s¢ pode ser fotopolimerizado com o aparelho
de fotopolimerizagdo com comprimento de onda na gama dos 400-430
nm. Consulte as respetivas instrucdes de utilizagéo.

COR

5 cores Vita* disponiveis em dois niveis de translucidez:

- Alta translucidez - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5
HT, BLHT

- Baixa translucidez - Low Translucency (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3.5
LT, B1LT

- 1 cor de branqueamento (bleach shade, BL)

*Vita® é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemanha.

TAMANHO
Disponivel em 3 tamanhos: 12, 14, 14L

EMBALAGEM
5 blocos por caixa

ARMAZENAMENTO

Para um 6timo desempenho; armazenar em temperatura

(4-25°C / 39,2-77,0 °F), protegido da luz direta do sol e de humidades
elevadas.

(Prazo de validade: 5 anos a partir da data de fabrico)

CUIDADO

1. Em casos raros, este produto pode provocar reagdes de
sensibilidade em algumas pessoas. Caso se observem reagdes
desse género, interrompa o uso do produto e consulte um médico.

O folheto informativo de seguranca deste produto esta disponivel em:
http://www.gceurope.com/download

Ou para América do Norte e América Latina:
http://www.gcamerica.com/downloads

Estes também podem ser obtidos através seu fornecedor.

Ultima revis&o: 06/2015

Mpiv até 1n xprion mapakaAoUpe
BlaBACTE TTPOTEXTIKA TIG 0BNYiEg Xpriong

CERASMART™

YBPIAIKO CAD/CAM KEPAMIKO MMAOK ANMOPPO®HEHE TAZEQN
AiaTiBeTal pdvo yia oSovTIaTpIKr) XPoN Kal TIG TIPOTEIVOUEVEG EVOEIEEIS.

ENAEIZEIZ

1. Xwpig HETAAAO EUPECEG ATTOKOTAOTACEIG: OAIKA OTEQAVN, EVOETO,
€TTEVOETO, OYEIG

2. ETIEPQUTEUPATIKA OTEQAVN

ANTENAEIZEIZ
1. ATTo@UYETE TN XPAON TOU TTPOIOVTOG aUTOU O€ ATBEVEIG HE YVWOTEG
aAAepyieg o€ peBaKPUAIKG TTOAUPEPH.

MPOETOIMAZIA KOIANOTHTAZ
Katd 10 oxedIaopd KOIAOTATWY, 01 akOAOUBEG EAGXIOTEG DIAOTATEIG
TIPETTEI va akoAouBoUvTal:

@ To eAGXI0TO TTAXOG TOIXWHATOG TTPETTEI va gival 1.5 mm, 1.0 mm oTa
opla.

MpoeToipdoTe Ta 6pia pe Babid chamfer i amooTpoyyuAepévou dkpou
Aogotéunon. (Eikéva 1)

@ Ta £vOeTa Kal ETTEVOETA, OAEG Ol EOWTEPIKEG AKPEG KAl YWVIEG TIPETTEI
Va aTTooTPOYYUAEUTOUV. ATTOQUYETE Ta OPIa TG TTAPACKEUNG va
TOTTOBETOUVTAI O€ AUEDN OUYKAEICIAKH ETTAQNA PE TOV AVTAYWVIOTH.

@ To eAdX10TO TTAXOG TNG ATTOKATACTAGNG
TpETTEl va gival 1.5 mm OTIG TTEPIOXES
TWV OTTWV Kal OXIOPWYV Kal 1.5 mm aTig
TTEPIOXEG TWV QUUATWV.

>1.5mm

AIAMOP®QZH/KOMH

MapakaAloUpe avapepOeite aTIg 0dnyieg
XPAONG TOU KATAOKEUAOTH TNG CUOKEUNG.
EmA£ETE TO TPOYpApPA KOTTAG YIa TO
CERASMART (GC) 1} To pTrAok Tou
TTOAUpEPOUG UAIKOU.

MeTd TnVv KOTTA eAéyETE TNV
atrokatdoTaon yia:

- AToXpwpaTIoHoUG o@eIAdEVOUG TN dladikaadia KOTTAG

- EAAgippata

- Pwypwoeig

Av n atmokaTdoTacn gival aveTrapkng SiakoyTe Tn diadikaoia
KOTOOKEUAG TNG.

>1.5mm

Eikéva 1

AEIANZH KAI £TIABQZH

AEIGVETE KOI OTIABWOTE TNV ATTOKATACTACT UE AOPOKOKKA KAl
AETTTOKOKKA EAAOTIKG KUTTEAAOEIBT KaI AoyoeIdn. H TaoTa
DIAPOLISHER PASTE (GC) ptropei va xpnaoipoTtoineei yia TeAikr
Aeiavon kal €TTiTEUEN UYPNAAG OTIATTVETNTAG.

Znueiwon:

KaTté TNV pUBUICN Kal Agiavon TNG aTToKAaTaoTAONG XPNOIPOTIOINOTE
NAEKTPIKN) avappéPnaon okOvVNG Kal opECTE HAOKA TTPOCTACIAG ATTO TNV
oKOVN TIPOG ATTOQUYH €I0TTVONG. POPETTE TTPOOTATEUTIKA YUAIG.

ZYTKOAAHZH

Me Tnv TEXVIKA TNG apUpOoBOARG

1) ZuoTtAveTal n epappoyr agpoBoAig ue aoupiva 25-50um
0.15MPa/1.5bar.

2) duongTe TNV atrokaTdoTaon Pe agpa xwpig EAaia atréd Ty
agpoaUplyya fj KaBaPIoTE TNV O CUOKEUN UTTEPAXWYV KOl OTEYVWOTE
mv.

3)KaBapioTe PE OIVOTTVEUPA YIO TNV ATTOPAKPUVON OAWY TWV
UTTOAEIPPATWY €Aaiou.

4)MpoeToIPdOoTE TNV ETIQAVEIQ UE TTAPAYOVTa OIAaviou dTTwWG TOV
CERAMIC PRIMER I (GC).

5) ZuykoAAAOTE pE pNTIVWDSN Kovia.

ZHMEIQZH:

Mpiv até v epappoyn Tou TTapdyovia CERAMIC PRIMER I (GC)
NG PNTIVIOOUG KOViag, avapepBEeiTe OTIG OXETIKEG 0dNnYieg Xpriong Tou
KOTAOKEUQOTH.

Xwpig TNV TEXVIKA TNG apuOoBOARG
1) EQapudote udpo@Bopikd 08l (5%) yia 60 deuTepOAETTTA.
2) ZeTAUveTE pe OTTPEU vEPOU 1} KOBOPIOTE OE GUOKEUR UTTEPHAXWV Kal
OTEYVWOTE
3)MpoeToIpdaTe TNV EM@PAVEIQ UE TTAPAYOVTA GIAQVIOU OTTWG TOV
CERAMIC PRIMER I (GC).
4) ZUuyKoAAAOTE PE PNTIVWODN KOvia.
ZHMEIQZH:
1) Mpiv atmd TNV e@appoyn Tou Tapayovia CERAMIC PRIMER I (GC)
A TNG PNTIVWOOUG KOViag avapepBEiTe OTIG OXETIKEG 0dNYiEg XPAONG
TOU KATAOKEUAOTH
2)70 YSpo@pBopIk6 0gu gival HOVO yia eEWTEPIK EQAPHOYR Kal deV
TIPETTEI VA XPNOIJOTIOIEITAI EVTOG TNG OTOPATIKAG KOIAOTNTAG.
3) dwoopikd 0§y (35-37%) PTropei va XpnaipoTroindei yia Tov
KOBapIoP6 TNG ETTIPAVEIAG, EIDIKA ETTAAEIQOVTAG TO HE EVa
BoupTodki yia 10-15 deuTepOAETITA.

EMINPOZOETH E®APMOIH KAI EMIAIOPOGQZH

ABpOTIOINOTE TNV TTEPIOXH TNG CUYKOAANGNG pE pia eyyAugida
SiapavTiou ) kapRidiou. E@apuoaTe Tov evepyotroint) CERAMIC
PRIMER II (GC) yia BeAtiwan TnG UuyKOAANONG Kal OTEYVWOTE TNV
em@aveia. EQappdoTte GUYKOAANTIKS TTapdyovTa CUHQWVA HE TIG
odnyieg Tou KaTaokeuaaTh. MpoxwprRoTe TNV TOTTOBETNON TNG
emAexBeioag atmokaTaoTaTikig oUvOeTNG pntivng. H pnTivn G-aenial
Universal Flo (GC) cuoTAveTal TPOG EQapuUOyH WOTE va SIAUOPPWOE! Pia
OHOIOYEVH ETIIPAVEIQ OTNV ATTOKATACTACT KABWG TTEPIEXEI EUVEAIKTN
vavo-KepapIkn Texvoloyia 6Twg To CERASMART. Z¢ autiv Tnv
TEPITITWON, N EVOIGUEDN EQAPHPOYH CUYKOAANTIKOU TTapdyovTa dev gival
amapaitnTn.

EvaAhakTikd, To OPTIGLAZE Color (GC) ouoTrveTal €TTONG YIa TOV
XAPAKTNPIOPO TNG ETIQAVEIAG Kal TNV TEXVIKH EpUAAwONG. AUpoBoARoTE
HE KOKKOUG aAoUpIvag 25-50um (0.15MPa/1.5bar.), kaBapioTe Kal
oTeyvwoTe. EpapudoTe Tov evepyotrointi CERAMIC PRIMER I (GC),
oTeyVWOoTE Kal ToTroBeTrioTe To OPTIGLAZE Color (GC). To OPTIGLAZE
Color (GC) ptropei va pwTOTTOAUPEPIOTET HE TN CUCKEUR
QWTOTTOAUNEPIOPOU O€ UAKOG KUPaTOG 400-430nm. AvadnTeioTe TIg
OXETIKEG 0ONYieg XProng.

AMNOXPQZIH

5 amroxpwoceig Vita* diatiBevral og 500 dlapAaveIeg:

- YwnAn Alagaveia - High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- XaupnAn Alagdavela - Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5

LT, B1LT

- Mia améxpwon Aevkavong (BL)

*Vita® : ofpa katateBév Tng eTaipeiag Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany.

MEFEQOZ
AlatiBeTal o€ Tpia 3 peyédn: 12, 14, 14L

ZYZIKEYAZIA
5 PTTAOK avaé KouTi

OYAAZH

MNa 1davik amédoon cucTAveTal N QUAAEN Tou UAIKOU o€ Beppokpaaia
SwpaTiou PeTagU (4-25°C / 39.2-77.0°F) pakpid atmé Tnv dueon ékBeon
070 NAIOKS QWG Kal TNV uYnAr uypaaia.

(A16pkeia {wnig: 5 xpdvia atréd TNV NUEPOUNVia TTapaywyng)

NMPOZOXH

1. Z€ OTTAVIEG TIEPITITWOEIG TO UAIKO UTTOPET vVa TIPOKAAEDEI
uTrepeuaiodnaia o€ kamola dropa. Av TTapatnEnBouvV TEToIEG
avTIdPAoEIg dlakOWTE TN XPAON Tou TTPOIdVTOG Kal avalnTeioTe
1aTPIKA CUPBOUAN.

Ta deAtia ao@aleiag Tou TTPOidVTOG diatiBevTal 0TV I0TOOEAIdA
http://www.gceurope.com/download

1 yia T Bépeia kai AaTivikiy Auepikr oTn dieluvon
http://www.gcamerica.com/downloads

MTropeite akdpa va Ta avadnTrioeTe atrd TovV TTPOuNBEeUTH 0ag.

TeAeutaia avaBewpnon kelpévou: 06/2015

i
for bruk
CERASMART™

STRESSABSORBERENDE HYBRIDKJERAMISKE CAD/CAM BLOCK

Skal kun brukes av utdannet tannhelsepersonell innefor anbefalt
indikasjon

INDIKASJON
1. Metallfrie indirekte restaurasjoner: fullkroner, inlay, onlay, skallfasader
2. Implantatstgttede kroner

KONTRAINDIKASJONER
1.Unnga & bruke dette produktet p& pasienter med kjente allergier
overfor methacrylat polymerer.

PREPARASJONENS UTFORMNING
Folg minimumsdimensjonene nedenfor ved utforming av restaurasjonen
@ Veggenes tykkelse skal minst veere 1.5 mm, 1.0 mm ved
preparasjonsgrensene.
Preparasjonen skal enten utfares som en dyp chamfer eller som en
rund skulderpreparasjon. (Figur 1)
@ For inlays och onlays, pase at alle interne kanter og vinkler er jevnt
avrundede.
Unnga preparasjonsgrenser i direkte okklusal kontakt med antagonist.
@ Restaurasjonens tykkelse ma vaere minst 1.5 mm i fissuromrédet og
minimum 1.5 mm ved cuspene.

FRESING >1.5mm

Forfresemaskiner henviser vi til de
respektive bruksanvisninger.

Velg freseprogram for CERASMART (GC)
eller komposittblokk.

Etter fresing, kontroller restaurasjonen for:
- Misfarging som felge av freseprosessen
- Frakturer

- Krakkeleringer eller chips

Dersom restaurasjonen bedemmes & ha
defekter, avbryt produksjonen.

>1.5mm

Figur 1

FINISHERING OG PUSS

Finishering og puss utfgres best med bade grove og fine silikonspisser.
DIAPOLISHING PASTE (GC) kan brukes for siste polering for & oppna
hayglansede flater..

Merk: bruk stgvsamler og ansiktsmaske i forbindelse med finishering og

puss for & unnga & inhalere stgvpartikler. Bruk beskyttelsesbriller

CEMENTATION

MED sandblasingsteknikk

1) Vi anbefaler sandblasing med 25-50pm aluminiumpulver
0.15MPa/l1.5bar

2) Rengjer restaurasjonen med oljefri trykkluft eller rengjer med
ultralydsbad og terr godt etterpa.

3)Rengjgr med alkohol for & fjerne eventuelle olje- og fettrester

4) Overflatebendling gjeres med en silane coupling agent som
CERAMIC PRIMER I (GC).

5) Sementering gjgres med en adhesive resinsement
NOTE:
For du bruker CERAMIC PRIMER II (GC) eller en resinsement, les
instruksjonen fra produsenten for materialet du bruker.

UTEN sandblésingsteknikk

1) Overflatebehandle med flussyre 5% (HF5%) i 60 sekunder

2) Spray/vask med vann eller rengjer med ultralydsbad og terr godt
etterpa

3) Overflatebendling gjeres med en silane coupling agent som
CERAMIC PRIMER I (GC).

4) Sementering gjgres med en adhesive resinsement
NOTE:

1) Fer du bruker CERAMIC PRIMER I (GC) eller en resinsement, les
instruksjonen fra produsenten for materialet du bruker.

2)Flussyre (HF) er potensielt sveert farlig, skal KUN brukes til
extraoralt bruk og mé ikke brukes i munnhulen.

3) Fosforsyre (35-37%) kan ogsa brukes for & rengjere overflaten,
fortrinnsvis skrubbes overflaten med en mikrobgrste i 10-15
sekunder.

YTTERLIGERE APPLISERING OG REPARASJON

Rubb opp flatene som skal bondes med et egnet diamant eller
hardmetallborr. Appliser CERAMIC PRIMER II GC for & forbedre
adhesjonen, og terrlegg deretter. Applisér bonding iht. Produsentens
anvisninger. Fortsett ved & applisére valgt kompositt. Vi anbefaler
G-aenial Universal Flo (GC) da den garanterer en homogen overflate
samt att den har samme fleksible nanokjeramiske teknologien som
CERASMART.

Alternativt, Optiglaze Color (GC) anbefales ogsa til overflatekarakterisert
glassur. Sandblas med 25-50pm aluminiumoxid (0.15MPa/1.5bar.),
rengjar og torrlegg. Appliser CERAMIC PRIMER I (GC), terrlegg og
appliser Optiglaze Color (GC). Optiglaze Color (GC) kan kun
polymeriseras med en herdningslampe som avgir lys i bglgelengde
400-430nm. Vi henviser her til respektiv bruksanvisning.

FARGE

5 Vita farger* tilgjengelig i to translusenser (gjennomskinnelighet):

- Hogy Translusens (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- Lav Translusens (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT, B1LT

En sakalt blekefarge (BL)

*Vita® &r et registrert varemerke som tillhgrer Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Tyskland.

STORRELSE
Tillgjengelig i 3 starrelser: 12, 14, 14L

PAKNING
5 blokker per pakning

OPPBEVARING

For optimale resultater, oppbevar produktet | romtemperatur mellom
(4-25°C / 39.2-77.0°F), Unnga direkte sollys og hay fuktighet.
(Holdbarhet: 5 ar fra produksjonsdag)

FORSIKTIGHETSREGLER

1.1sjeldne tilfeller kan produktet skape fglsomhetsreaksjoner hos
enkelte pasienter. | tilfelle reaksjoner, stopp bruken av produktet og
henvis pasienten til lege.

Sikkerhetsdatablad for dette produktet er tilgjengelig p&
http://www.gceurope.com/download

eller for Nord- og Latinamerika
http://www.gcamerica.com/downloads

Din leverander kan ogsa skaffe Sikkerhetsdatabladet.

Senest revidert: 06/2015

ennen kayttoa.
CERASMART™

VOIMIA VAIMENTAVA HYBRIDIKERAAMINEN CAD/CAM-BLOKKI

Ainoastaan hammashuollon ammattilaisten kdyttoén suositelluissa
kayttoindikaatioissa.

KAYTTOINDIKAATIOT

1. Metallittomat epasuorat tyot: kokokruunut, inlay- ja onlay-téaytteet
ja laminaatit

2. Implanttikruunut

KONTRAINDIKAATIOT
1. Ala kayta tata tuotetta potilaille jotka ovat allergisia
metakrylaattipolymeerille.

TYON SUUNNITTELU

Tyota suunniteltaessa on noudatettava seuraavia vahimmaismittoja:

e Seindman paksuuden on oltava vahintaan 1,5 mm, marginaalisesti
1,0 mm. Preparoi reunat syvalla viisteella tai pyoristetylla
olkapaalla (kuva 1).

e Inlay- ja onlay-taytteitéd varten kaikki sisareunat ja -kulmat on
pydristettava. Valta reunojen suoraa okklusaalista kontaktia
vastapurijaan.

e Taytteen paksuuden on oltava vahintaan 1,5 mm syvanteilla ja
fissuuroissa ja 1,5 mm kuspikohdissa.

JYRSIMINEN

Noudata jyrsimen kayttdohjetta.
Valitse CERASMART (GC)
-tyostoohjelma tai

>1.5mm

)

yhdistelmamuoviblokeille tarkoitettu >1.5mm
tydstoohjelma.

Tarkista jyrsimisvaiheen jalkeen, etté >1.0mm
tydssas ei ole

- jyrsimisen yhteydessé syntyneita
varjaytymia

- kyhmyja

- halkeamia tai saroja.

Jos tayte ei ole moitteeton, keskeyta tyon valmistus.

kuva 1

VIIMEISTELY JA KIILLOTUS

Viimeistele ja kiillota karkealla ja hienolla silikonikérjella.
DIAPOLISHER PASTE (GC) -tahnaa voi kayttaa viimeistelyn
viimeisessa vaiheessa, jotta pintaan saadaan korkea kiilto.
HUOMAATHAN:

Kun muokkaat tai kiillotat taytteen pintaa, kayta polynkeraajaa ja
polysuojainta, jotta polya ei paase hengitysteihin. Kayta suojalaseja.

SEMENTOINTI

Jos kaytéat hiekkapuhallusta:

1) Suosittelemme hiekkapuhallusta 25—-50 mikronin alumiinioksidilla,
0,15 MPa/ 1,5 bar.

2) Puustaa tyo oljyttomalla paineilmalla tai puhdista
ultradanilaitteella ja kuivaa.

3) Puhdista alkoholilla poistaaksesi 6ljyjaamat.

4) Kasittele pinta silaanipohjaisella esikéasittelyaineella, esimerkiksi
CERAMIC PRIMER I (GC).

5) Sementoi resiinipohjaisella kiinnityssementilla.
HUOMAATHAN:
Lue valmistajan laatimat kayttdohjeet ennen CERAMIC PRIMER II
(GO)
-valmisteen tai resiinisementin kayttoa.

Jos et kayta hiekkapuhallusta:
1) Kasittele 5-prosenttisella fluorivetyhapolla 60 sekunnin ajan.
2) Pese vesispraylla tai ultradanilaitteella ja kuivaa.
3)Kasittele pinta silaanipohjaisella esikéasittelyaineella, esimerkiksi
CERAMIC PRIMER I (GC).
4) Sementoi resiinipohjaisella kiinnityssementilla.
HUOMAATHAN:
1) Lue valmistajan laatimat kayttdohjeet ennen CERAMIC
PRIMER I (GC)
-valmisteen tai resiinisementin kayttoa.
2) Fluorivetyhappoa voi kéyttéa vain suun ulkopuolella, sita ei saa
levittéda suuontelossa.
3)Myos fosforihappoa (35—-37%) voi kayttaa pinnan
puhdistamiseen, edullisimmin hankaamalla sita mikroharjalla
10-15 sekunnin ajan.

JATKOTOIMENPITEET JA KORJAUS

Karhenna kiinnityspintaa timantti- tai karbidiporalla. Levita
CERAMIC PRIMER II (GC) tehostaaksesi sidostumista ja kuivaa
pinta. Levita sidosainetta valmistajan ohjeen mukaan. Levita sitten
valitsemasi yhdistelmé@muovitayte.

Suosittelemme my6s G-aenial Universal Flo (GC) -muovin kayttoa.
Se tekee taytteen pinnasta yhtenéisen, koska G-aenial Universal
Flo- ja CERASMART-tuotteiden koostumus perustuu samaan
joustavaan nanokeraamiseen teknologiaan. Tassa tapauksessa
sidosaineen kayttd ei ole tarpeellista.

Vaihtoehtoisesti suosittelemme myés OPTIGLAZE Color (GC)
-tuotteen kayttda pinnan karakterisointiin ja glaseeraukseen.
Hiekkapuhalla 25—-50 mikronin alumiinioksidilla (0,15 MPa/ 1,5 bar),
puhdista ja kuivaa. Aplikoi CERAMIC PRIMER I (GC), kuivaa ja
levita sitten OPTIGLAZE Color (GC).

OPTIGLAZE Color (GC) voidaan kovettaa ainoastaan
valokovetuslaitteella, jonka aallonpituusalue kattaa 400-430 nm.
Noudata tuotteen kayttdohjetta.

SAVY

Saatavilla on viisi Vita-séavya*, joista jokaiselle voi valittavissa kaksi
lapikuultavuusastetta:

- Korkea lapikuultavuus (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Matala lapikuultavuus (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT, B1LT

- Yksi valkaisusavy (BL)

*Vita® on Saksan Bad Sackingenissa sijaitsevan Vita Zahnfabrik -yhtion
rekister6iméa tuotemerkki.

KOKO
Saatavilla kolmessa koossa: 12, 14, 14L

PAKKAUS
Yhdesséa pakkauksessa on viisi (5) blokkia.

SAILYTYS

Kéayttovarmuuden takaamiseksi suosittelemme séilytysta
huoneenlamméssa (4-25°C) (39,2-77,0°F), suoralta auringonvalolta
ja voimakkaalta kosteudelta suojattuna.

(Sailyvyysaika: 5 vuotta valmistuspaivamaarasta.)

VAROITUKSET

1. Joissakin harvinaisissa tapauksissa valmiste saattaa aiheuttaa
potilaille herkkyysoireita. Jos tallaisia oireita esiintyy, tuotteen
kayttd on lopetettava ja potilas on ohjattava laékéarin vastaanotolle.

Taman tuotteen kayttoturvatiedote on saatavilla linkista
http://www.gceurope.com/download

tai Pohjois- ja Latinalainen Amerikka
http://www.gcamerica.com/downloads

Ne ovat saatavilla myos jalleenmyyjillamme.

Viimeisin paivitys: 06/2015
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Prior to use, carefully read
the instructions for use.

CERASMART™

FORCE ABSORBING HYBRID CERAMIC
CAD/CAM BLOCK

For use only by a dental professional in the
recommended indications.

INDICATIONS

1. Metal free indirect restorations: full crown,
inlay, onlay, laminated veneer

2.Implant supported crown

CONTRAINDICATIONS
1. Avoid use of this product in patients with
known allergies to methacrylate polymer.

PREPARATION DESIGN

When designing restorations, the following

minimum dimensions should be maintained:

@ Minimum wall thickness should be 1.5 mm, 1.0
mm at margins.

Prepare margins with deep chamfer or rounded
shoulder. (Figure 1)

@ For inlays and onlays, all internal edges and
angles should be rounded. Avoid having
margins in direct occlusal contact with the
opposing tooth.

@ Minimum thickness of the restoration should
be 1.5 mm in pit and fissure areas and 1.5 mm
in cusp areas.

MILLING

Please refer to
respective
instructions of the
milling unit.
Select the milling
program for
CERASMART
(GC) or composite
resin block
materials.

After milling, check the restoration for:

- Discolorations linked to the milling process
- Protuberances

- Cracks or chips

If the restoration is defective, discontinue the
manufacture of restoration.

>1.5mm

>1.5mm

Fig. 1

FINISHING AND POLISHING

Finish and polish with coarse and fine silicone
point. DIAPOLISHER PASTE (GC) can be used
for final polishing to obtain high gloss.

NOTE:

When adjusting or polishing the restorative, use a
dust collector and wear a dust mask to avoid
inhaling dust. Wear protective glasses.

CEMENTATION

With Sandblasting technique

1) Sandblasting with 25-50pum alumina
0.15MPa/1.5bar is recommended.

2)Blow the restoration with an oil-free air syringe
or clean with an ultrasonic cleaner and dry.

3) Clean with alcohol to remove oil residue.

4) Treat the surface with a silane coupling agent
such as CERAMIC PRIMER II (GC).

5)Cement with an adhesive resin cement.
NOTE:
Prior to using CERAMIC PRIMER II (GC) or
resin cement, refer to the respective
instructions for use of the manufacturer.

Without Sandblasting technique

1) Treat with hydrofluoric acid (5%) for 60 seconds.

2) Wash with water spray or an ultrasonic cleaner
and dry.

3) Treat the surface with a silane coupling agent
such as CERAMIC PRIMER II (GC).

4) Cement with an adhesive resin cement.

NOTE:

1) Prior to using CERAMIC PRIMER I (GC) or
resin cement, refer to the respective
instructions for use of the manufacturer.

2)Hydrofluoric acid is for extraoral use only
and must not be applied in the oral cavity.

3) Phosphoric acid (35-37%) can be also used
for the purpose of cleaning the surface,
preferably scrubbing with a microbrush for
10-15 seconds.

ADDITIONAL APPLICATION AND REPAIR
Roughen the bonding area using diamond point
or carbide bur. Apply CERAMIC PRIMER II (GC)
to improve adhesion and dry the surface. Apply a
bonding agent following the manufacturer's
instruction. Proceed with the application of the
chosen composite restorative material.

G-aenial Universal Flo (GC) is recommended in
order to make the surface of restorative
homogeneous as it consists of the same flexible
nano ceramic technology as CERASMART.

In this case, the intermediate use of a bonding
agent is not necessary.

Alternatively, OPTIGLAZE Color (GC) is also
recommended as surface characterization and
glazing technique. Sandblast with 25-50um
alumina (0.15MPa/1.5bar.), clean and dry. Apply
CERAMIC PRIMER I (GC), dry and apply
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC)
can only be cured with a light-curing device with
a wavelength of 400-430nm. Refer to the
respective instructions for use.

SHADE

5 Vita shades* available in two translucencies:

- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- Low Translucency (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- One bleach shade (BL)

*Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad

Sackingen,Germany.

SIZE
Available in 3 sizes: 12, 14, 14L

PACKAGE
5 blocks per box

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at
room temperature (4-25°C / 39.2-77.0°F) away
from direct sunlight and high humidity.

(Shelf life: 5 years from date of manufacture)

CAUTION

1. In rare cases this product may cause sensitivity
in some people. If such reactions are
experienced, discontinue the use of product
and consult a physician.

The Safety Data Sheets for this product are
available at
http://www.gceurope.com/download

They can also be obtained from your supplier.
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Mpean ynoTpe6a, BHUMATENHO
npoyeTeTe MHCTPYKLUUTE 3a ynoTpeGa.

CERASMART™

ABCOPBUPALL HATOBABAHETO XVMBPUOEH
KEPAMWYEH CAD/CAM BJIOK

3a yn0TpeGa CaMo OT AeHTanHu cneynanucTu
cnopea npenopbyYUTENHUTE UHOUKALUN.

WHOUKALUK

1. BeameTanHn UHANPEKTHN Bb3CTAHOBABAHUA:
usina KopoHa, UHnewn, oHnen, pacetn

2.KopoHa BbpXy UMnnaHT

KOHTPAUMHOUKALUU

1. U3bareante ynotpebaTa Ha TO31 NpoAyKT npu
nauyneHTn C U3BECTHUN aneprum Kbm
MeTakpunaTteH nonumep.

NOoAroToOBKA HA MPEMNAPALIUATA

KoraTto opopmsiTe Bb3cTaHOBABaHETO, TpsibBa Aa

vumarte npeaBu/ CneHUTe pa3mepu:

@ Munumanuara fgebenvHa Ha cTeHaTta Tpsbsa fa
6bae 1.5 mm, 1.0 mm npu puba. Mpenapupante
pbbose c abnboka hasa unu 3aobneH npar.
(Purypa 1)

@ 3a VHNen 1 oHneu, BCUYKN BbTPELIHM pbboBe 1
brun TpsibBa Aa 6baaT 3aobneHu. He fgonyckaiite
rpaHULN B AUPEKTEH OKMy3aneH KOHTaKT CbC
cpeulynexalwms 3bb.

@ MunumanHata aebenmHa Ha Bb3CTaHOBSABAHETO
TpsibBa Aa 6bAe 1.5 mm B 3oHaTa Ha IMKU 1
ducypu n 1.5 mm B obnactTta Ha Ty6epkynuTe.

®PE3OBAHE
Mons o6bpHeTe ce
KbM CbOTBETHUTE
VHCTPYKLWK Ha
pesoBalms ypea.
WN36epeTe nporpama
3a pesoBaHe Ha
CERASMART (GC)
VNN KOMMO3UTHN
6nokyeta.
Cnep cdpesoBaHeTo,
npoBepeTe
Bb3CTAHOBSIBAHETO 3a:
- NpomsiHa Ha uBeTa, CBbP3aHO C npoLeca

Ha ppe3oBaHe
- V3patuHu
- MykHaTUHK
AKo Bb3CTaHOBSBaHeTO e yBpeAeHo, NpekpaTeTe
u3paboTBaHeTo My.

>1.5mm

>1.5mm

dur. 1

DOUHUPAHE U NONIUPAHE

DduHupanTe u nonupaiTe ¢ rpyba u mHa
CUNNKOHOBA rymun4yka. 3a Aa nocTurHeTe
fonbriHNUTEnNeH Bnsckbk, Moxe Aa 6bAe nanonssaHa
DIAPOLISHER PASTE (GC) npu okoHYaTenHoTo
nonupaxe.

BABEJIEXKA:

KoraTo axycTupaTe u nonuparte Bb3CTaHOBSIBAHETO,
13nonaeanTe acnupaTop 3a Npax u HoceTe Macka,
3a fa n3berHeTe BOMLIBaHETO Ha npaxa. HoceTe
3alUMTHK oumna.

UMMEHTUPAHE

UYpes MNecbKkocTpyeHe

1) MpenopbyBa ce necbkocTpyeHe ¢ 25-50um
anymuHues okeua 0.15MPa/1.5bar.

2)MopacylweTe Bb3cTaHOBABAHETO C o6e3macneHa
Bb3AyLUHA CTPYst UK NoYMCTeTE C YNTPasBykK 1
nogcylete.

3)MouncTeTe cbC cNUPT 3a Aa OTCTPaHUTE
ocTaTtbuyuTe OT Macno.

4) ObpaboTeTe NOBBLPXHOCTUTE CbC CUNaHU3Mpall,
areHT kaTo CERAMIC PRIMER I (GC).

5)LlumeHTMpanTe ¢ KOMNO3UTEH LIUMEHT.
3ABENEXKA:
Mpean ynotpeba Ha CERAMIC PRIMER I (GC)
NN KOMMO3NTEH UMMEHT, npoyeTeTe
CbOTBETHUTE UHCTPYKLUMK 3a ynoTpeba Ha
npou3BoanTens.

Bes MecwkkocTpyeHe

1) O6paboTeTe ¢ chnyopoBoaopoaHa kucenuHa (5%)
3a 60 cekyHau.

2)MpomniiTe ¢ BOAEH CNpen Unu ynTpassyk 1
nopcywerte.

3)O6paboTeTe NOBBLPXHOCTUTE ChC CUNaHU3npalLl
areHT kaTo CERAMIC PRIMER II (GC).

4) iumeHTUpanTe C KOMMNO3UTEH LIUMEHT.
3ABEJEXKA:

1)Mpeau ynotpe6a Ha CERAMIC PRIMER I (GC)
VNN KOMMO3NUTEH LMMEHT, npoyeTeTe
CBHOTBETHWUTE UHCTPYKLMK 3a ynoTpeba Ha
npon3BoanTEnNS.

2) dnyopoBojopofHaTa kuceneHa e camo 3a
ekcTpaopanHa ynotpeba v He TpsibBa fa 6bae
npunaraHa B ycTHaTa KyxuHa.

3)doccopHaTa kucenuHa (35-37%) moxe cbLio
na 6bae nsnonaeaHa ¢ Len noYncTeaHe Ha
NOBBPXHOCTTA, NPenopbYBaiiku Ce BTpUBAHE C
MukpoannvkaTop 3a 10-15 cekyHam.

AONBIHUTENHO HAHACAHE U NOMPABKA
HarpanaBeTe noBbpXHOCTTa, NoAnexalla Ha
CBbp3BaHe NocpeCTBOM AMaMaHTHa ryma unm
kapbuaeH 6opep. 3a fa noaobpuTe CBbP3BAHETO
HaHeceTe CERAMIC PRIMER II (GC) n noacywete
NOBBPXHOCTTA. HaHeceTe CBbP3BaLL, areHT crnopes
VHCTPYKUUWUTE Ha npounssoauTens. MpoabnxeTe ¢
npunaraHeTo Ha N36paHns KOMMO3NTEH
Bb3CTAHOBUTENEH MaTepuar.

MpenopbuBa ce G-aenial Universal Flo (GC) 3a aa
NOCTUrHETE ChliaTa XOMOTeHHa NOBBPXHOCT, Thit
KaTo ToW NpuTexaBa efHaKkBa rbBkaBa
HaHO-kepamunyHa TexHonorusa kakto CERASMART.
B 1031 cnyyan, MexAMHHOTO U3non3BaHe Ha
CBbP3Ball| areHT He e Heo6XxoAuMo.

KaTto anTepHaTtnBsa, CbLUO Ce npenopbysa
OPTIGLAZE Color (GC) 3a oxapaktepusupaHe Ha
NOBBPXHOCTTA W 3a rmaHuupaxe. MecbkocTpyiiTe ¢
25-50pm anymunues okcug (0.15MPa/1.5bar.),
nouyuctete u noacywerte. HaHecete CERAMIC
PRIMER II (GC), nouucteTe u HaHeceTe
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC)
Moxe fla 6bae hoTONoNMMEPU3NPaH CaMo C ypes, ¢
AbIDKMHA Ha BbnHaTa oT 400-430nm. O6bpHeTe ce
KbM CbOTBETHWUTE UHCTPYKLWM 3a ynoTpeba.

uBAT
Hanuunu ca 5 Vita ussita* c gBa Buga
TPaHCNYLEHTHOCT:
- Bucoka TpaHcnyueHTHocT (HT): A1 HT, A2 HT,
A3 HT, A3.5 HT, BLHT
- Hucka TpaHcnyueHTHoCT (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT
- EawH nsbenex usat (BL)
*Vita® e pernctpupana mapka Ha Vita Zahnfabrik, Bad
Sackingen,Germany.

PA3MEP
Hanuunu ca 3 pasmepa: 12, 14, 14L

OMNAKOBKA
5 6rnokyeTa B onakoska

CBbXPAHEHUE

Ba onTumanHa epeKTUBHOCT € NPenopbYNTENHO, Aa
ce cbXxpaHsiBa Npu cTaiiHa TemnepaTypa

(4-25°C / 39.2-77.0°F), faney ot AupeKkTHa
CMbHYEBa CBETNNHA U FofisiMa BIaXHOCT.

(Cpok Ha cbxpaHeHue: 5 roguHu oT gataTa Ha
NpoV3BOACTBO)

BHUMAHUE

1. B peaku cnyvaun To3u NpoayKT MOXe Aa NpUYnHu
YYBCTBUTENHOCT MU Hskon xopa. Mpu Takusa
peakuuu, npekpaTeTe ynotpebaTa Ha npoaykTa 1
noTbpceTe niekapcka nomoLy.

WHdopmaunoHHnTe nucTose 3a 6e3onacHocT 3a
TO3M NPOAYKT ca Ha pPa3nonoXxeHue Ha
http://www.gceurope.com/download

MoxeTe aa rv nonyyuTe 1 oT BaLLWS JOCTaBYMK.

MocnepHa peaakuus: 06/2015

Pred pouzitim si peclivé prectéte navod
k pouziti.

CERASMART™

ABSORPCNI HYBRIDNi KERAMICKY BLOK PRO
CAD/CAM

Pro pouziti pouze ve stomatologické praxi v
doporucenych indikacich.

INDIKACE

1. Bezkovové nepfimé vyplné: celoplastova korunka,
inlej, onlej, vrstvené fazety

2.Korunky na implantat

KONTRAINDIKACE
1. Vyvarujte se pouziti tohoto produktu u pacient(,
u kterych je znama alergie na polymer metakrylatu.

PRIPRAVA DESIGNU

Pfi navrhovani vyplné by mély byt respektovany tyto

minimalni rozméry:

@ Minimalni tloustka stény by méla byt 1,5 mm, 1,0
mm v krékové ¢asti.
Pripravte okraje se schidkovou nebo zaoblenou
preparaci. (Obr. 1)

@ Pro inleje a onleje by mély byt vS§echny vnitini
hrany a uhly zaoblené.
Vyhnéte se okrajim v pfimém okluznim kontaktu s
antagonistou.

@ Minimalni tloustka dostavby by méla byt 1.5 mm
ryhach a fisurach a 1,5 mm v oblastech vrcholu
dostavby.

FREZOVANI

Prosim prostuduijte si
pfislusné pokyny k
frézovacim zafizenim.
Vyberte frézovaci
program pro
CERASMART (GC)
nebo bloky z
kompozitni
pryskyfice.

Po frézovani
zkontrolujte dostavbu kvuli:

- Zabarveni, které je spojeno s frézovanim

- Naru$eni povrchu

- Prasklindam

Jestlize je dostavba nevyhovujici, preruste jeji dalsi
zpracovani.

>1.5mm

>1.5mm

Obr. 1

DOKONCOVANI A LESTENI

Povrch dokoncete a vylestéte s pouzitim hrubého a
jemného silikonového hrotu. DIAPOLISHER PASTE
(GC) pouzijte ke kone¢nému vylesténi povrchu a
ziskani vysokého lesku.

Poznamka:

pfi upravovani nebo lesténi dostavby pouzijte
odsavani a noste ochrannou masku proti prachu, aby
se zabranilo jeho vdechovani. Noste ochranné bryle .

TMELENI

S pouzitim techniky opiskovani

1) Doporucuje se opiskovani oxidem hlinitym
25-50pm, 0.15MPa/1.5bar

2) Ofouknéte dostavbu vzduchem bez pfimési oleje
nebo odistéte v ultrazvukové CistiCce a osuste.

3)Pfipadné zbytky oleje odstrarite alkoholem.

4)Povrch oSetrete silanizaénim prostfedkem jako
napi. CERAMIC PRIMER I (GC).

5)Cementujte fixacnim pryskyfiénym cementem.
POZNAMKA:
pied pouzitim GC CERAMIC PRIMER II (GC) nebo
pryskyfiéného cementu si pfislusné pokyny
prectéte v ndvodech k pouziti od vyrobce.

Bez pouziti techniky opiskovani

1) OSetrete kyselinou fluorovodikovou po dobu 60
sekund.

2) Oplachnéte vodni tryskou nebo odistéte v
ultrazvukové cisticce a osuste.

3) Povrch oSetrete silanizanim prostfedkem jako
napf. CERAMIC PRIMERII (GC).

4) Cementujte fixacnim pryskyfiénym cementem.

POZNAMKA:

1) Pfed pouzitim GC CERAMIC PRIMER II (GC)
nebo pryskyfi¢ného cementu si pfislu§né pokyny
prectéte v navodech k pouziti od vyrobce.

2)Kyselina fluorovodikova je uréena pouze pro
zevni pouziti a nesmi byt aplikovana do kavity.

3)Kyselinu fosfore¢nou (35-37%) je Ize také pouzit
k ocisténi povrchu, a to nejlépe tak, Ze budete
povrch potirat aplikatorem po dobu 10-15
sekund.

DALSi APLIKACE A OPRAVY

Zdrsnéte spojovaci plochy pomoci diamantové $picky
nebo karbidovym brouskem. Aplikujte CERAMIC
PRIMER II (GC) pro zlepS$eni pfilnavosti a vysuste
povrch. Aplikujte bondovaci ¢inidlo podle navodu
vyrobce. Pokracujte v aplikovani vybraného
vyplfiového kompozitniho materialu. Doporucuje se
pouzit G-aenial Universal Flo (GC), protoZe povrch
dostavby bude homogenni, jelikoz tento material
vyuziva stejnou flexibilni nano-keramickou
technologii jako CERASMART. V tomto pfipadé neni
nutné pouzivat bondovaci ¢inidlo.

Alternativné se také doporucuje OPTIGLAZE Color
(GC) pro charakterizaci a glazovani povrchu
dostavby. Piskujte oxidem hlinitym 25 - 50 pm
(0.15MPa/1.5bar), oCistéte a osuste. Aplikujte
CERAMIC PRIMER I (GC), osuste a aplikujte
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC)
muze byt polymerovan pouze s polymeracéni lampou
s vinovou délkou 400 - 430nm. Ridte se pfislusnym
navodem k pouZiti.

ODSTINY

5 Vita odstint* ve dvou translucencich:

- High Translucency (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- Low Translucency (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT, A3.5
LT, B1LT

- 1 Vybéleny odstin (BL)

*Vita® je registrovanou znagkou Vita Zahnfabrik, Bad

Séackingen,Germany.

VELIKOSTI
K dispozici ve 3 velikostech: 12, 14, 14L

BALENi
5 blok( v baleni

SKLADOVANi

Pro dosazeni optimalniho vysledku skladujte pfi
pokojové teploté

(4-25°C / 39.2-77.0°F) z dosahu pfimého sluneéni
zéareni a vysoké vlhkosti vzduchu.

(Pouzitelnost: 5 let od data vyroby)

UPOZORNENI

1. Ve vyjimec¢nych pfipadech muze tento vyrobek u
nékterych lidi zpUsobit citlivost. Jestlize jsou
zaznamenany takové reakce, preruste uzivani
pripravku a poradte se s lékafem.

Bezpecnostni listy pro tento produkt jsou k dispozici
na adrese

http://www.gcamerica.com/downloads

Muzete je také ziskat u svého dodavatele.

Posledni revize: 06/2015

Prije uporabe pazljivo proéitati upute za
uporabu.

CERASMART™

AMORTIZIRAJUCI CAD/CAM BLOK 1Z HIBRIDNE
KERAMIKE

Samo za stru¢nu dentalnu uporabu u preporu¢enim
indikacijama.

INDIKACIJE

1. Bezmetalni indirektni radovi: potpune krunice,
inleji, onleji, estetske ljuskice

2.Krunice no$ene implantatom

KONTRAINDIKACIJE
1. Izbjegavati uporabu proizvoda kod pacijenata s
alergijama na metakrilat polimer.

IZRADA PREPARACIJE

Pri izradi preparacije treba se pridrzavati sljedecih

minimalnih dimenzija:

@ Minimalna debljina stijenki treba biti 1,5 mm, 1,0
mm na rubovima.

Rubove izraditi s dubokim Zlijebom ili zaobljenom
stepenicom. (Slika 1)

@ Za inleje i onleje treba zaobliti sve unutarnje
rubove i kutove. Izbjegavati rubove u direktnom
okluzijskom dodiru sa zubom antagonistom.

@ Minimalna debljina rada treba iznositi 1.5 mm u
podrucju jamice i fisure te 1,5 mm u podrucju
kvrzice.

GLODANJE
Potrebno je
pridrzavati se
odgovarajucih uputa
za uporabu glodalice.
Odabrati program
glodanja za
CERASMART (GC) ili
akrilatne blokove.
Nakon glodanja
provijeriti ima li:

- diskoloracija povezanih s glodanjem

- izobli¢enja

- pukotina

Ako rad ima nedostatke, izradu valja prekinuti.

>1.5mm

>1.5mm

Slika 1

ZAVRSNA OBRADA | POLIRANJE

Zavrsno obraditi i polirati grubim i finim silikonskim
polirerom. Za zavr§no poliranje i postizanje visokog
sjaja moze se koristiti pasta DIAPOLISHER PASTE
(GC).

Vazno:

Kod prilagodbe ili poliranja rada koristiti sakuplja¢
prasine i nositi zastitnu masku kako bi se izbjeglo
udisanje prasine. Nositi zastitne naocale.

CEMENTIRANJE

Sa tehnikom pjeskarenja

1) Preporuca se pjeskarenje aluminij oksidnim
prahom veli¢ine ¢estica 25-50 ym pod tlakom od
0.15MPa/1.5 bara.

2)Ispuhati rad bezuljnim zrakom ili o€istiti
ultrasoni¢nim aparatom i osusiti.

3) Ocistiti alkoholom kako bi se odstranili ostaci ulja.

4)Povrsinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
kao 3to je CERAMIC PRIMER I (GC).

5) Cementirati s adhezivnim akrilatnim cementom.
VAZNO:
Prije uporabe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
akrilatnog cementa za cementiranje, konzultirati
odgovarajuce proizvodaceve upute za uporabu.

Bez tehnike pjeskarenja

1) Tretirati fluorovodi¢nom kiselinom (5%) 60 sekundi.

2)Isprati vodom ili ultrasoni¢nim aparatom i osusiti.

3) Povrsinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
kao $to je CERAMIC PRIMERII (GC).

4) Cementirati s adhezivnim akrilatnim cementom.

VAZNO:

1) Prije uporabe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
akrilatnog cementa za cementiranje, konzultirati
odgovarajucée proizvodaceve upute za uporabu.

2)Fluorovodi¢na kiselina nije za oralnu uporabu
i ne smije se nanositi u kavitet.

3)Za ¢iscenje povrsine moze se uporabiti i fosforna
kiselina (35-37%), po mogucénosti, ispiranjem
mikro¢etkicom 10-15 sekundi.

DODATNA PRIMJENA | POPRAVAK

Ohrapaviti povr§inu za spajanje pomocu dijamantnog
ili karbidnog svrdla. Nanijeti CERAMIC PRIMER IT
(GC) za bolju adheziju i osusiti povrsinu. Nanijeti
sredstvo za spajanje prema uputama proizvodaca.
Nastaviti s nanoSenjem kompozitnog restaurativhog
materijala.

G-aenial Universal Flo (GC) preporuca se za izradu
homogene povrsine rada, buducéi da se sastoji od iste
tehnologije fleksibilne nano keramike kao
CERASMART. U tom sluéaju, intermedijarna
uporaba sredstva za spajanje nije potrebna.
Alternativno se preporu¢a OPTIGLAZE Color (GC)
za tehniku izrade karakterizacije povrsine i tehniku
glaziranja. Pjeskariti aluminij-oksidnim prahom
veli¢ine ¢estica 25-50 ym (0,15 MPa / 1,5 bara),
odistiti i osusiti. Nanijetit CERAMIC PRIMER I (GC),
osusiti i nanijeti OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC) moze se stvrdnjavati samo
uredajem za svjetlosnu polimerizaciju duljine valova
400-430 nm. Pridrzavati se odgovaraju¢ih uputa za
uporabu.

BOJA

5 Vita* boja raspolozivih u dvije translucencije:

- visoka translucencija (HT): AL HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1LHT

- niska translucencija (LT): AL LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- Jedna boja za bijeljenje (BL)

*Vita® je registrirani zasti¢eni znak tvrtke Vita Zahnfabrik,

Bad Sé&ckingen, Njemacka

VELICINA
Raspolozivi u tri veli¢ine: 12, 14, 14L

PAKIRANJE
5 blokova u kutiji

CUVANJE

Za optimalno koriStenje preporucuje se ¢uvati na
sobnoj temperaturi (4-25°C) dalje od direktnog
suncevog svijetla i visoke vlaznosti.

(Rok valjanosti: 5 godina od datuma proizvodnje).

UPOZORENJE

1. U rijetkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze
uzrokovati preosjetljivost kod nekih osoba.
U slucaju takvih reakcija valja odmah prekinuti
uporabu proizvoda i potraziti lije¢nika.

Sigurnosno tehni¢ke upute za ovaj proizvod su
dostupne na
http://www.gceurope.com/download

Takoder ih moZete zatraziti od Vaseg dobavljaca.

Zadnja revizija: 06/2015

Hasznalat elétt az atmutatot
olvassa el figyelmesen!

CERASMART™

ENERGIAELNYELO HIBRID KERAMIA CAD/CAM
BLOKK

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati
személyzetnek javasoljuk a megadott felhasznalasi
teruleten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

1. Fémmentes indirekt helyreallitasok: teljes korona,
inlay, onlay, héj

2. Implantatumon rogzitett korona

ELLENJAVALLATOK
1. Kerlilje az anyag hasznalatat olyan pacienseknél,
akik allergiasak a metakrilat-polimerre.

PREPARACIO-TERVEZES

Helyreallitas tervezésekor az alabbi minimum

értékeket vegye figyelembe:

@ A falak minimalis vastagsaga 1,5 mm, a széleknél
1,0 mm legyen.
A széleket vallasan készitse el6 (1. kép)

@ Inlay és onlay esetében az dsszes belsé élt és
szoget le kell kerekiteni.
Kerdilje el, hogy a szélek okkluzalis érintkezésbe
keriljenek.

@ A helyreallitds minimalis vastagsaga 1.5 mm a
godroknél és barazdaknal, 1,5 mm a csiicskok
tertiletén.

MARAS

Kérjlk, olvassa el a
maro6gép hasznalati
utasitasait.

Vélassza kia
CERASMART (GC)
vagy a kompozit rezin
blokk anyagok
szamara alkalmas
maréprogramot. A
maras utan
ellendrizze, hogy nincs-e a restauracion:

- amarasi folyamat okozta elszinezédés

- kitorés

- repedés

Amennyiben a restauracié hianyos, fliggessze fel a
folyamatot.

>1.5mm

>1.5mm

1. kép

FINIROZAS ES POLIROZAS

Finirozza és polirozza durva és finom
szilikoncsuccsal. Hasznalja a DIAPOLISHER
PASTE-et (GC) a végs6 polirozashoz, hogy a lehetd
legnagyobb fényességet érje el.

MEGJEGYZES:

A restauracio igazitasakor és polirozasakor
hasznaljon elszivast és viseljen maszkot, hogy
elkertlje a por belélegzését! Viseljen
védészemiiveget!

CEMENTEZES

Homokfuvasi technikaval:

1) Ajanlott homokfuvas: 25-50 aluminium 0,15
MPa/1,5 bar.

2)Fujja le olajmentes levegével, vagy tisztitsa meg
ultrahangos tisztitoval és szaritsa meg.

3) Tisztitsa alkohollal az olajmaradvanyok eltavolitasa
érdekében

4)Kezelje a felszint szilanizalé anyaggal, mint példaul
a CERAMIC Primer I (GC).

5)Ragassza adheziv rezin cementtel.
FIGYELEM:
A CERAMIC PRIMER I, vagy a rezin cement
hasznalata elétt olvassa el a vonatkozé hasznalati
utasitast.

Homokfuvasi technika nélkdil:

1) Kezelje hidrofluorikus savval (5%) 60 masodpercig.

2) Tisztitsa meg vizspay vagy ultrahangos tisztitd
segitségével majd szaritsa meg.

3)Kezelje a felszint szilanizalé anyaggal, mint példaul
a CERAMIC Primer I (GC).

4)Ragassza adheziv rezin cementtel.

FIGYELEM:

1) A CERAMIC PRIMER I, vagy a rezin cement
hasznalata elétt olvassa el a vonatkozé
hasznalati utasitast.

2)A hidrofluoridos savat kizardlag extraoralisan
szabad hasznalni, és tilos az introralis kavitasba
applikalni.

3)A felszin tisztitdsara hasznalhaté foszforsav is,
amennyiben elétte 10-15 masodpercig
mikrokefével surolja.

TOVABBI RETEG FELVITELE ES JAVITAS
Erdesitse a feliiletet gyémant vagy karbidftréval. Az
adhézio novelése érdekében applikaljaa CERAMIC
PRIMER II-t (GC) majd szaritsa meg a feliiletet.
Applikalja a bondanyagot a gyarté utasitasainak
megfelelen. Folytassa a munkat a kompozit
helyreallité-anyag applikacidjaval. A felszin
homogenitasanak érdekében ajanlott G-aenial
Universal Flo-t (GC) hasznalni, mivel az ugyanazt a
rugalmas nano keramia technoldgiat tartalmazza,
mint a CERASMART. Ebben az esetben a
bondanyag koztes alkalmazasa nem sziikséges.

A feliilet karakterizalasara és fényesitésére tovabbi
alternativa lehet a OPTIGLAZE Color (GC)
hasznalata. A 25-50pm aluminium oxiddal

(0,15 MPa/ 1,5 bar) tortént homokfuvas utan tisztitsa
és szaritsa meg a felszint. Vigye fel a CERAMIC
PRIMER II-t (GC), szaritsa le majd applikalja az
OPTIGLAZE Color (GC). Az OPTIGLAZE Color (GC)
kizarolag 400-430 nm hulldamhosszisagu
polimerizaciés lampaval fénykezelhet6. Olvassa el a
vonatkozé hasznalati utasitast!

SZINEK

5 Vita* szin kétféle attetsz6ségben:

- Magas attetszéség (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- Alacsony attetsz6ség (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- Fehéritett arnyalat (BL)

*Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany bejegyzett

védjegye.

MERET
3 méretben elérhet6: 12, 14, 14L

CSOMAGOLAS
Dobozonként 5 blokk

TAROLAS

Az optimdlis teljesitmény eléréséhez tarolja
szobah&mérsékleten (4-25°C/ 39.2-77.0°F),
koézvetlen napfénytdl és magas paratartalomtol védve
tarolando

FIGYELMEZTETESEK

1. Ritkan a termék érzékenységi reakciot valthat ki
egyes személyeken.
Amennyiben barmi hasonlét tapasztal, fliggessze
fel a termék hasznalatat, és paciense forduljon
szakorvoshoz.

A termék biztonsagi adatlapja itt elérhet6:
http://www.gceurope.com/download
vagy igényelheti beszallitojatol.

Utoljara médositva: 06/2015

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

CERASMART™

BLOCZEK CAD/CAM Z CERAMIKI HYBRYDOWEJ
O PODWYZSZONEJ ZDOLNOSCI ABSORPCJI
DZIALAJACYCH SIt

Wytgcznie do stosowania przez lekarzy dentystow
i technikéw dentystycznych w zalecanych
wskazaniach.

WSKAZANIA

1. Posrednie uzupetnienia bezmetalowe: korony,
wktady (inlay), naktady (onlay), licowki

2.Pojedyncze korony oparte na implantach

PRZECIWWSKAZANIA

1. Nalezy unika¢ stosowania tego produktu u
pacjentéw z rozpoznang alergig na polimery
metakrylowe.

PROJEKTOWANIE UZUPELNIENIA

Przy projektowaniu uzupetnien powinny by¢

przestrzegane nastepujgce minimalne wymiary:

@ Minimalna grubo$¢ $ciany korony powinna wynosi¢
1,5 mm, a grubo$¢ pobrzeza 1,0 mm. Preparacje
nalezy zakonczy¢ gtgbokim stopniem typu chamfer
lub zaokraglonym stopniem typu shoulder. (Ryc. 1)

@ W przypadku wktadéw i naktadéw, wszystkie
wewnetrzne krawedzie i katy powinny by¢
zaokraglone. Nalezy unika¢ bezposredniego
kontaktu w zgryzie krawedzi/brzegéw uzupetnienia
z zgbami przeciwstawnymi.

@ Minimalna grubo$¢ odbudowy powinna wynosi¢
1.5 mm w obszarze zagtebien i bruzd i 1,5 mm
w obszarze guzkéw.

FREZOWANIE
Nalezy zapoznac¢ sie
z instrukcjami
odnoszacymi sig do

>1.5mm

N

frezarki. >1.5mm
Wybra¢ program

frezowania dla >1.0mm
CERASMART (GC)

lub bloczkéw z
materiatéw na bazie
zywic kompozytowych.

Ryc. 1

Po wyfrezowaniu, odbudowe sprawdzi¢ pod
wzgledem:

- Przebarwien zwigzanych z procesem frezowania
- Odpryskéw

- Peknie¢

Jesli odbudowa bedzie niedostateczna, nalezy
przerwac wykonywanie uzupetnienia.

OPRACOWANIE KONCOWE | POLEROWANIE
Wykonczy¢ i wypolerowa¢ zgrubng i drobnoziarnistg
gumka silikonowg. Do polerowania mozna
zastosowa¢ DIAPOLISHER PASTE (GC)
umozliwiajgcg uzyskanie wysokiego potysku.
Uwaga:

Podczas dopasowywania lub polerowania
uzupetnienia uzywac pochtaniacza pytu i naktadac
maske przeciwpytowg, aby unikaé¢ wdychania pytu.
Zaktadac okulary ochronne.

CEMENTOWANIE

Z zastosowaniem techniki piaskowania

1) Zalecane piaskowanie tlenkiem glinu 25-50pum
(0.15MPa/1.5bar).

2)Przedmucha¢ odbudowe sprezonym powietrzem
nie zawierajgcym oleju lub oczysci¢ w myjce
ultradzwigkowej i osuszy¢.

3)Przemy¢ alkoholem, aby usung¢ pozostatosci
oleju.

4)Na powierzchnig¢ zastosowac silanowy $rodek
tgczacy, taki jak CERAMIC PRIMER I (GC).

5)Cementowac przy uzyciu adhezyjnego cementu
kompozytowego.
UWAGA:
Przed uzyciem CERAMIC PRIMER II (GC) lub
cementu kompozytowego, nalezy zapoznac si¢
z odpowiednimi instrukcjami stosowania
producenta.

Bez stosowania techniki piaskowania
1) Wytrawi¢ kwasem fluorowodorowym (5%) przez
60 sekund.
2)Przemy¢ sprayem wodnym lub oczy$ci¢ w myjce
ultradzwigkowej i osuszyé¢.
3)Na powierzchnie zastosowac silanowy $rodek
tgczacy, taki jak CERAMIC PRIMER I (GC).
4) Cementowac przy uzyciu adhezyjnego cementu
kompozytowego.
UWAGA:
1) Przed uzyciem CERAMIC PRIMERII (GC) lub
cementu kompozytowego, nalezy zapoznac si¢
z odpowiednig instrukcjg stosowania
producenta.
2)Kwas fluorowodorowy przeznaczony jest tylko do
zewnatrzustnego stosowania i nie moze by¢
uzyty w jamie ustnej.
3)Kwas fosforowy (35-37%) moze byé réwniez
zastosowany w celu oczyszczenia powierzchni,
najlepiej do szorowania przy uzyciu szczoteczki
typu microbrush przez 10-15 sekund.

DODATKOWE ZASTOSOWANIE | NAPRAWA
Schropowaci¢ powierzchnig taczenia za pomocg
diamentu lub wiertta weglikowego. Zastosowaé
CERAMIC PRIMER I (GC) w celu zwigkszenia
adhezji i osuszy¢ powierzchnig. Natozy¢ materiat
taczacy postepujac zgodnie z instrukcjg producenta.
Przystgpi¢ do naktadania wybranego materiatu
kompozytowego do odbudowy. Aby uzyskac
jednorodng / homogeniczng powierzchnie odbudowy
zalecany jest G-aenial Universal Flo (GC), poniewaz
zawiera tg sama elastyczng nano ceramiczng
technologie jak CERASMART. W tym przypadku,
stosowanie posrednie czynnika tgczgcego nie jest
konieczne.

Do charakteryzacji powierzchniijako glazura
rekomendowany jest opcjonalnie OPTIGLAZE Color
(GC). Wypiaskowac tlenkiem glinu 25-50um
(0,15MPa/1.5bar), oczys$ci¢ i osuszyé. Zastosowac
CERAMIC PRIMER I (GC), osuszy¢ i natozy¢
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC)
moze by¢ utwardzany tylko za pomocg urzgdzenia do
utwardzania $wiattem o dtugo$ci fali 400-430nm.
Patrz szczegoétowe instrukcje stosowania.

ODCIEN

5 odcieni Vita* dostgpne w dwdch stopniach

przeziernosci:

- High Translucency (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- Low Translucency (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT, B1LT

- Jeden odcien do zgbéw wybielanych (BL)

*Vita® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Vita

Zahnfabrik, Bad Sackingen, Niemcy.

ROZMIAR
Dostepne w 3 rozmiarach: 12, 14, 14L

OPAKOWANIE
5 bloczkéw w opakowaniu

PRZECHOWYWANIE

W celu uzyskania optymalnego rezultatu, zalecane
jest przechowywanie w temperaturze pokojowej
(4-25°C), z dala od bezposredniego $wiatta
stonecznego i wysokiej wilgotnosci.

(Okres przydatno$ci do uzycia: 5 lat od daty
produkcji)

SRODKI OSTROZNOSCI

1. W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb
produkt moze powodowac¢ nadwrazliwos$¢. Jesli
takie reakcje wystgpig, nalezy przerwac
stosowanie produktu i skonsultowac sie
z lekarzem.

Karty Charakterystyki dla tego produktu sg dostepne
na

http://www.gceurope.com/download

Mozna je réwniez otrzymac od dostawcy.

Ostatnia aktualizacja: 06/2015

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

CERASMART™

BLOC CAD/CAM DE CERAMICA HIBRIDA
AMORTIZOR DE FORTA

A se utiliza de catre medicii stomatologi si tehnicienii
dentari conform indicatiilor recomandate.

INDICATII

1. Restaurari indirecte fara metal: coroane totale,
inlay-uri, onlay-uri, fatete

2.Coroane cu suport pe implante

CONTRAINDICATII
1. Evitati utilizarea acestui produs in cazul pacientilor
cu alergii cunoscute la polimeri metacrilati.

DESIGNUL CAVITATII

Atunci cand se prepara o restaurare, trebuie

respectate urmatoarele dimensiuni minime:

@ Grosimea minima a peretilor trebuie sa fie de 1.5
mm, 1.0 mm la margini.
Preparati marginile cu margine oblica adanca sau
prag rotund. (Figura 1)

@ in cazul inlay-urilor si al onlay-urilor toate marginile
si unghiurile interne trebuie sa fie rotunjite.
Evitati marginile in contact ocluzal direct cu dintele
opus.

@ Grosimea minima a restaurarii trebuie sa fie de 1.5
mm in zona santurilor si fosetelor si de 1.5 mm in
zona cuspizilor.

FREZAREA

Va rugam consultati
instructiunile
corespunzatoare
unitatii de frezare.
Selectati programul
de frezare pentru
CERASMART (GC)
sau pentru blocuri
rasinice compozite.
Dupa frezare,
verificati restaurarea pentru a observa eventualele:
- Decoloréri determinate de procesul de frezare

- Explozii

- Fisuri

in cazul in care restaurarea prezinta defecte opriti
fabricarea restaurarii.

>1.5mm

>1.5mm

Fig. 1

FINISAREA $I LUSTRUIREA

Finisati si lustruiti cu varfuri din silicon fine si
rugoase. DIAPOLISHER PASTE (GC) poate fi
utilizata pentru lustruirea finala in vederea obtinerii
unui luciu ridicat.

Nota:

Atunci cand ajustati sau lustruiti restaurarea, utilizati
un colector de praf si o masca de protectie pentru a
evita inhalarea prafului. Utilizati ochelari de protectie.

CIMENTAREA

Cu tehnica de sablare

1) Este recomandata sablarea cu alumina 25-50pm
0.15MPa/1.5bar

2) Utilizati pe restaurare o seringa cu aer
necontaminat cu ulei sau un dispozitiv ultrasonic
de curatare si uscati.

3)Curatati cu alcool pentru a indeparta reziduurile
uleioase.

4) Tratati suprafata cu un agent de silanizare cum ar
fi CERAMIC PRIMER I (GC).

5)Cimentati cu un ciment adeziv rasinic.
NOTA:
Tnainte de a utiliza CERAMIC PRIMER II (GC) sau
cimentul résinic, consultati instructiunile de folosire
ale producatorului respectiv.

Fara tehnica de sablare
1) Tratati cu acid hidroflorhidric (5%) timp de 60
secunde.
2)Spalati cu jet de apa sau un dispozitiv de curatare
ultrasonic si uscati.
3) Tratati suprafata cu un agent de silanizare cum ar
fi CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cimentati cu un ciment adeziv résinic.
NOTA:
1)inainte de a utiliza CERAMIC PRIMER I (GC)
sau cimentul rasinic, consultati instructiunile de
folosire ale producatorului respectiv.
2) Acidul hidroflorhidric este doar pentru utilizare
externa si nu trebuie aplicat in cavitatea orala.
3)Acidul fosforic (35-37%) poate fi deasemenea
utilizat pentru a curata suprafata, de preferat
aplicat cu micropensula timp de 10-15secunde.

APLICARE S| REPARARE ADITIONALA

Creati asperitati pe zona de adeziune utilizand un
varf diamantat sau o freza de carbid.

Aplicati CERAMIC PRIMER II (GC) pentru a
imbunatati adeziunea si uscati suprafata. Aplicati un
agent de adeziune urméand instructiunile de folosire
ale producatorului respectiv. Continuati cu aplicarea
materialului compozit ales pentru restaurare. Se
recomanda G-aenial Universal Flo (GC) pentru a
obtine o suprafatd omogena a restaurarii deoarece
contine aceeasi tehnologie nano ceramica flexibila
ca si CERASMART. n acest caz, utilizarea auxiliara
a unui agent de adeziune nu este necesara.
Alternativ, OPTIGLAZE Color (GC) este deasemenea
recomandat ca tehnica de lustruire si caracterizare a
suprafetei. Sablati cu oxid de aluminiu 25-50um
(0.15MPa/1.5bar.), curatati si uscati. Aplicati
CERAMIC PRIMER I (GC), uscati si aplicati
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC)
poate fi polimerizat numai cu un dispozitiv de
fotopolimerizare cu o lungime de unda de
400-430nm. Consultati instructiunile de folosire
respective.

NUANTE

5 nuante Vita* disponibile in doua grade de

translucenta:

- Translucenta Ridicata (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- Translucenta Scazuta (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- O nuanta pentru albire (BL)

*Vita® este marca inregistrata a Vita Zahnfabrik, Bad

Séackingen,Germania.

MARIME
Disponibil in 3 marimi: 12, 14, 14L

AMBALARE
5 blocuri per cutie

DEPOZITARE

Pentru o performanta optima, se recomanda
depozitarea la temperatura camerei

(4-25°C / 39.2-77.0°F) ferit de lumina solara directa si
umiditate ridicata.

(Valabilitate la raft: 5 ani de la data fabricarii)

ATENTIE

1.1n cazuri rare acest produs poate cauza
sensibilitate la anumite persoane. Daca apar astfel
de reactii, opriti utilizarea produsului si consultati
un medic.

Fisele cu Date de Siguranta pentru acest produs sunt
disponibile la

http://www.gceurope.com/download

Pot fi obtinute deasemenea si de la distribuitorul
dumneavoastra.

Revizuit ultima data: 06/2015

BHUMATENBLHO NPOYUTANTE NHCTPYKLNIO
nepef NpUMeHeHNeM.

CERASMART™
KEPACMAPT

TUBPWOHbIN KEPAMUYECKIY BNOK st
CAD/CAM, MOIMOLAIOLLNA HATPY3KY

MaTepman npenHasHa4eH TonbKo AnA
ﬂpOd)eCCVIOHaJ'IbHOI'O npyuMeHeHnsa B COOTBETCTBUN C
nokasaHusiMW, ONUCaHHbLIMW B HAcTOALLE
WHCTPYyKUUN.

NOKA3AHUA K MTPUMEHEHUIO

1. MsroToBnexue Henpsimbix 6e3meTannosbIx
pecTaBpaumii: NOMHbIE KOPOHKM, BKAAKH,
Haknaaku, NaMUHUPOBaHHbIE BUHMPbI.

2.M3rotoBNeHne KOPOHOK C ONOPON Ha UMMNaHTAaT.

NMPOTUBOMOKA3AHUA

1. He ucnonb3yinTe AaHHbIi MaTepuan npu pabote
C NauneHTamu, UMELLMMI B aHamMHe3e
annepruyeckue peakLuumn Ha meTakpunat
nonMMepbI.

noaroTOBUTENbHbIA 3TAM U3rOTOBNEHUA

PECTABPALIUN

Mpw n3roToBneHun pectaBpauuii cnegyet

cobniogaTh crneayiolme MUHUManbHbie TpeGoBaHus

K MX pasmepam:

@ MuH1ManbHas pekomeHayemas TonwmnHa
CTEHOK KOHCTpYKUuK coctasnset 1.5 mm, 1.0 mm
B obnacTtu kpaés. Mpenapupyiite kpasi C KpyTbiM
ckocoMm, nMnbo ¢ 3akpyrnéHHbIM nnevom (Puc. 1).

@ Mpy U3roTOBMEHUM BKNAAOK U Haknaaok Bce
BHYTPEHHWE rPaHu 1 yriibl KOHCTPYKLM AOMKHbI
6bITb CKpyrreHsbl. i3beraiTe npsimoro
OKKI03WOHHOTO KOHTaKTa KpaéB KOHCTPYKLIMM C
3y6amu-aHTaroHucTamu.

@ MuHuManbHas pekomeHayemas TonwuHa
CTEHOK KOHCTPYKLMM B HUKHWX TOYKaX IMOK U
duccyp coctasnsieT 1.5 mm, a B o6nactu
byropkos 3y6a — 1.5 MM.

OPE3EPOBAHUE
MoxanyicTa, npu hpesepoBaHun cnegynte
COOTBETCTBYIOLMM MHCTPYKLIMSAM, NpUniaraemMbim k
annapary.

BbiGepute Ha
annapate nporpammy
ns pesepoBaHust
6nokos CERASMART
(GC), unu nporpammy
Ans pesepoBaHus
KOMMNO3UTHbIX GIOKOB.
Mocne pesepoBaHus
nposepbTe

>1.5mm

>1.5mm
pecTtaBpauyuto Ha

% Puc. 1
npeamert:
- O6eLBeYnBaHus, BbI3BAHHOTO NPOLLECCOM
dpesepoBaHus
- TpewwH
Ecnu pectaBpauus umeet aedekT, npekpaTute
paboTy ¢ HeWl.

OKOHYATEJIbHAS1 OBPABOTKA U MOJINPOBKA
MpousBeauTe okoHYaTenbHyto 06paboTky 1
MONMPOBKY pecTaBpaLm, UCMONb3ysi CHavyana
KPYMHO3EePHUCTbIE, @ 3aTeM MENKO3EPHUCTbIE
CUUKOHOBbIE HAaKOHeYHKKW. Ha aTane uHnWHo
NonNMpOBKKN MOXHO ucnone3osatbe DIAPOLISHER
PASTE (GC), 4To6bl 106MTbCA BLICOKOIO YPOBHS
6rnecka pecTaBpaLmu.

Mpumevanwue:

Mpw KoppeKLMN 1 MONMpoBKe pecTaBpaLmm
obs3aTensbHO ncnonb3yinTe NbinecbopHuK, a Takxe
HajeBaliTe 3aliMTHbIE O4KU U MaCKy, YTOGbI
npefoTBPaTUTL NonajaHue o6pasyloLeiics nbinm B
rnasa v B biXaTenbHble MyTH.

OUKCALIUA KOHCTPYKLIUK

Mpwn ncnonb3oBaHUW NeckoCcTpynHo 06paboTku

1) PekomeHayeTcsi NPOM3BOANTL NECKOCTPYNHYIO
06paboTKy NOBEPXHOCTM KOHCTPYKLMN OKCUAOM
anomMuHna — pasmep Yactuy 25-50 um,
pasnexue 0.15 MMa/1.5 6ap.

2) OunCTUTE NOBEPXHOCTH PecTaBpaLmm C NOMOLLbIO
napa unu ynsTpassyka, 3aTeM npocyLuuTe CTpyéi
Bo3ayxa 6e3 npumecen.

3)MpoTpuTe NOBEPXHOCTL KOHCTPYKLIMM CIUPTOM,
4TO6bI yAanuUTb BO3MOXHbIE OCTATOUHbIE CIEAb!
macna.

4) O6paboTanTe NOArOTOBMNEHHYIO NOBEPXHOCTb
cunaHom-agreamsom, Hanpumep, CERAMIC
PRIMER I (GC).

5)3adukcupyinTe KOHCTPYKLMIO, UCMONb3ys
KOMMO3UTHbII LIEMEHT Ans hukcaLmu.
NMPUMEYAHUE:

Mepep ncnonb3oaHnem CERAMIC PRIMER I
(GC) nnu KOMMO3UTHOTO LleMEHTa 03HAKOMbTECH
C COOTBETCTBYIOLMMU MHCTPYKLIMSIMUA MO UX
NpUMeHeHMIo.

Bes ncnonb3oBaHus neckocTpyiiHoi o6paboTku

1) O6paboTanTe NOBEPXHOCTb KOHCTPYKLINK
pPacTBOPOM MNaBMKOBON KMCNOTbI (5%) 1
ocTaBbTe Ha 60 cekyHA.

2)MpomoiiTe NOBEpXHOCTL BOAOW NGO ounctute
yNbTPa3ByKoOM, 3aTeM npocyLumnTe.

3)O6paboTaiiTe NOAroTOBNEHHYIO MOBEPXHOCTH
cunaHom-aaresmsom, Hanpumep, CERAMIC
PRIMER I (GC).

4) 3ahnKCMpyTe KOHCTPYKLIMIO, NCTIONb3YSt
KOMMO3UTHbIN LEMEHT Ans pukcaumm.
NPUMEYAHUE:

1) Nepen ncnonb3osaHnem CERAMIC PRIMER
I (GC) unu KOMNO3NTHOTO LeMeHTa
0O3HaKOMbTECb C COOTBETCTBYHLWMNMN
WHCTPYKUMAMW NO UX MPUMEHEHMIO.

2)PacTBOp NNaBUKOBOW KMCMNOTLI NpeaHasHaveH
WCKITIOYUTENbHO ANd NPUMEHEHUA B
nabopaTopuu; HU B KOEM CIyYae He HaHocuTe
€ro Ha NOBEPXHOCTb KOHCTPYKLUK,
NOMELLEHHOW B NONOCTL pTa.

3)Anst 04NCTKM NOBEPXHOCTU MOXHO TaKxe
ncnonb3oBaTb pacTBoOp opTodochopHoi
kucnotbl (35-37%); B aTOM cnyyae
peKomeHayeTCs BTUpaTb €ro B NOBEPXHOCTb C
NOMOLLbK MUKpOannaukaTopa B Te4eHne
10-15 cekyHpa.

KOPPEKLMS U MOYUHKA PECTABPALINU
O6paboTante paboyyto NOBEPXHOCTb C MOMOLLbIO
HaKOHeYHWKa C anMasHbIM HarbifieHneM unm
TBeppocnnasHoro 6opa. HaHecute CERAMIC
PRIMER II (GC) Ansa ynyylweHus agresuu, 3atem
BbICYLUMTE MOATOTOBIIEHHYIO MOBEPXHOCTb.
HaHecuTte Ha NnoBepxHOCTW BbIGpaHHbIN GOHAUHT,
crefys MHCTPYKLMN oUpMbI-Npon3BoauTens. 3atem
npogonxante paboTy BbIGpaHHbIM KOMMO3UTHBIM
pecTaBpaLyOHHbIM MaTepuanom. [Ins nonyyeHus
rOMOreHHOI NOBEPXHOCTU pecTaBpaunn
pekomeHayeTcsi ucnone3oBaTb G-aenial Universal
Flo (GC), nockonbKy npu ero npou3BoacTBe
ncnonb3yeTcsi Ta e rbkasi HaHo kepamuyeckas
TexHomnorus, 4To u npu nponssoactee CERASMART.
B TakoMm criyyae, TPOMEeXyTOUHbIN Lar — HaHeCeHne
6oHAavHra — He TpebyeTcs.

AnbTepHaTUBHO, PEKOMEH/]yeTCs NCNOoMNb3oBaHne
OPTIGLAZE Color (GC) ansa xapaktepu3auuu
MOBEPXHOCTU U TEXHUKMN [Na3ypoBaHusl.

Otanbl paboThbl: NPOU3BEAUTE NECKOCTPYHYIO
06paboTKy NOBEPXHOCTU OKCUOM aslOMUHNS
(pasmep vacTuu 25-50 pm, nasnexue 0.15 MMa/1.5
6ap), 3aTeM O4NCTNTE U NPOCYLLNTE NOBEPXHOCTb.
Hanecute CERAMIC PRIMER II (GC), npocywuTe,
3atem HaHecuTe OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC) cneayeT nonumepusosaTb
TONBKO C MOMOLLBO POTONONNMEPU3ALIMOHHON
YCTaHOBKU C AnuHoW BonHbl 400-430 Hm. Cneayite
COOTBETCTBYIOLIEN MHCTPYKLMM MO 3KCryaTaunm.

OTTEHKU
Bbinyckaetcsi B 5 oTTeHkax Vita* u B AByX CTeneHsx
CBETOMPOHNLIAEeMOCTH:
- Bbicokas cBeTonpoHuyaemocTb (HT): A1 HT,
A2 HT, ABHT, A3.5 HT, B1 HT
- Huskas ceeTonponuyaemocTb (LT): A1 LT,
A2 LT, A3 LT, A3.5LT, B1LT
- OpuH oT6eneHHbIi oTTeHOK (BL)
*Vita® aBnseTcsa 3aperncTpupoBaHHoi Toproeoii mapkon Vita
Zahnfabrik, Bad Sackingen, Germany.

PA3MEPbI
Beinyckaetcsi 3 paamepos: 12, 14, 14L

YNAKOBKU
5 6rnokoB B kopobke

XPAHEHUE

[ina coxpaHeHus apekTUBHbIX paboumnx
XapakTepuCTUK MaTepuana XpaHuTb NPy KOMHaTHO
Temnepatype (4-25°C / 39.2-77.0°F) sganu ot
NPAMbIX COMHEYHbIX Ny4eli U UCTOYHUKOB BbICOKO
BMaXHOCTU.

(Cpok rogHocTu: 5 neT oT AaTbl NPOU3BOACTBA,
ykasaHHOI Ha ynakoBke)

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH

1. B peakux crnyqasx y HEeKOTOpbIX NayneHToB
Habnioganack NoBbIWEHHasa YyBCTBUTENbHOCTD K
matepuany. B criyuae BO3HUKHOBEHUS
annepruyeckmnx peakumin Heobxoanmo npekpaTUTL
1Cnonb3oBaHne Matepuana n 06paTuTbCs K Bpady
COOTBETCTBYIOLLEN Creunanmsaunm.

Macnopta 6e3onacHocTy (Safety Data Sheets) ans
[laHHOro MaTepuarna MoXHO HalTyh Mo CCbinke
http://www.gceurope.com/download

Takoke nacnopTa 6e30MNacHOCTU MOXHO 3anpocuTb y
Baluero nocrasLumka.

MocnepHsis pepakums: 06/2015




precitajte navod na pouZi

CERASMART™

HYBRIDNE KERAMICKE BLOKY PRE
CAD/CAM REKONSTRUKCIE

Uréené vyhradne na pouZitie v stomatologickej
praxi v odport¢anych indikaciach.

INDIKACIE

1. Nekovové nepriame nahrady: korunky, inleje,
onleje, Skrupinové fazety

2.Korunka na implantate

KONTRAINDIKACIE

1. Vyvarujte sa pouzivaniu tohto vyrobku u
pacientov so znamymi alergiami na
metakrylatovy polymér.

PRIPRAVA MODELU

Pri zhotovovani modelu nahrady je potrebné

dodrziavat nasledovné minimalne rozmery:

@ Minimalna hribka steny by mala byt 1,5 mm,
1,0 mm na okrajoch.

Schodiky preparujte zaoblené so zoSikmenim
(obr. 1).

@V pripade inleji a onleji by mali byt vSetky
vnutorné hrany a uhly zaoblené. Okraje nesmu
byt v priamom okluzalnom kontakte s
antagonistami.

@ Minimalna hribka nahrady v jamkach a
fisurkach by mala byt 1.5 mm a na hrbolkoch
1,5 mm.

FREZOVANIE
Oboznamte sa
prosim s frézou a
jej navodom na
pouzitie.

Vyberte program
frézovania pre
CERASMART
(GC) alebo pre
bloky z
kompozitnej Zivice.
Po vyfrézovani skontrolujte, ¢i na nahrade
nevznikli:

- Diskoloracie sposobené frézovanim

- Vypukliny

- Praskliny

Ak je nahrada nevyhovujuca, preruste jej dalSie
spracovanie.

>1.5mm

>1.5mm

T

Obr. 1

DOKONCENIE A LESTENIE

Dokoncite a vylestite hrubou a jemnou
silikénovou $pickou. K dosiahnutiu vysokého
lesku je mozné pri finalnom lesteni nahrady
pouzit DIAPOLISHER PASTE (GC).
Upozornenie:

Pri opracovani a lesteni nahrady, pouzivajte
odsavacku a ochranni masku, aby ste sa vyhli
vdychnutiu prachu. Pouzivajte ochranné okuliare.

CEMENTOVANIE

S opieskovanim

1) Odporuc¢ame opieskovat povrch nahrady
25 — 50 pm oxidom hlinitym pri 0,15 MPa / 1,5
bar.

2) Povrch nahrady ocistite vzduchovou pistolou
bez obsahu oleja alebo ultrazvukom a osuste.

3)Zvysky oleja odstrarite s alkoholom.

4) Osetrite povrch prostriedkom s obsahom
silanu, napr. CERAMIC PRIMERII (GC).

5)Cementujte adhezivnym kompozitnym
cementom.
UPOZORNENIE:
Pred tym, nez pouzijete CERAMIC PRIMER IT
(GC) alebo fixacny cement, nastuduijte si
prislusné pokyny vyrobcu k pouZzitiu tychto
vyrobkov.

Bez opieskovania
1) Povrch napletajte s kyselinou fluorovodikovou
(5%) po dobu 60 sekund.
2) Oplachnite priudom vody alebo ultrazvukom a
osuste.
3) Osetrite povrch prostriedkom s obsahom
silanu, napr. CERAMIC PRIMER II (GC).
4) Cementujte adhezivnym kompozitnym
cementom.
UPOZORNENIE:
1) Pred tym, nez pouzijete CERAMIC PRIMER
II (GC) alebo fixacny cement, nastudujte si
prislusné pokyny vyrobcu k pouzitiu tychto
vyrobkov.
2)Kyselina fluorovodikova je uréend len pre
extraoralne pouzitie a nesmie byt pouzita
priamo do kavity.
3)Kyselina fosfore¢na (35 - 37%) moze byt
taktiez pouzita na vycistenie povrchu, s
masirovanim pomocou microbrushu po dobu
10 - 15 sekund.

DODATOCNA APLIKACIA A OPRAVA

Zdrsnite vazobny povrch diamantovou $pickou
alebo karbidovym vrtacikom. Pre zleps$enie
adhézie aplikujte na povrch CERAMIC PRIMER IT
(GC) a osuste. Aplikujte bonding podla nadvodu na
pouzitie od vyrobcu. Pokracujte nanesenim
zvoleného kompozitného vypliiového materialu.
Na zabezpeéenie homogénneho povrchu nahrady
sa odporuca pouzit G-aenial Universal Flo (GC),
kedZe je v fiom pouzita rovnaka flexibilna nano
keramicka technolégia ako v produkte
CERASMART. V pripade intermediatného
pouzitia bonding nie je potrebny.

Alternativnym rieSenim pre charakterizaciu
povrchu a techniku glazurovania je pouzitie laku
OPTIGLAZE Color (GC). Pieskujte 25-50um
oxidom hlinitym (0.15MPa/1.5bar.), ocistite a
osuste. Aplikujte CERAMIC PRIMERII (GC),
osuste a aplikujte OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GCRje mozné polymerizovat
iba svetlom s vinovou dizkou 400-430 nm. Pred
jeho pouzitim si precitajte navod k pouZzitiu.

ODTIENE
5 Vita odtiefiov* dostupné v dvoch stuprioch
translucencie:
- Vysoka translucencia (HT): A1 HT, A2 HT,
A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Nizka translucencia (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT
- Jeden odtien po bieleni (BL)
*Vita® je registrovana obchodna znacka Vita Zahnfabrik,
Bad Sackingen,Nemecko.

VELKOST
Dostupné v 3 velkostiach: 12, 14, 14L

BALENIE
5 blokov v baleni

SKLADOVANIE

Pre zachovanie optimalnych vlastnosti, skladujte
pri izbovej teplote (4-25°C / 39.2-77.0°F) mimo
priameho sIne¢ného svetla a vysokej vihkosti.
(Zivotnost — 5 rokov od datumu vyroby)

UPOZORNENIA

1.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok vyvolat’
u niektorych oséb precitlivenost. V pripade
takejto reakcie preruste pouzivanie vyrobku a
obratte sa na lekara.

Bezpecnostné karty pre tento produkt su k
dispozicii na adrese
http://www.gceurope.com/download

Méozete ich tiez ziskat od svojho dodavatela.

Naposledy upravené : 06/2015

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

CERASMART™

ABSORBCIJSKI HIBRIDNI KERAMICINI CAD/CAM
BLOK

Le za profesionalno uporabo v zobozdravstvu v
priporoéene namene.

INDIKACIJE

1. Brezkovinske indirektne restavracije: polne
prevleke, inleji, onleji, luske

2. Prevleke na zobnih vsadkih

KONTRAINDIKACIJE
1. 1zogibajte se uporabi tega izdelka pri pacientih
z znano alergijo na metakrilatne polimere.

OBLIKA PREPARACIJE

Pri prepariranju je potrebno upostevati sledece

minimalne dimenzije:

@ Debelina sten naj bo vsaj 1.5 mm, 1.0 mm na
robovih. Robove pripravite z globokim Zlebom ali
polkrozno stopnico. (Slika 1)

@ Priinlejih in onlejih zaokrozite vse notranje robove
in kote. Izognite se mejam direktno na okluzijskih
kontaktih z antagonisti.

@ Minimalna debelina restavracije naj bo 1.5 mm
v jamicah in fisurah in 1.5 mm na vrskih.

REZKANJE

Prosimo, da se
obrnete na navodila
za uporabo vase
rezkalne enote.
Izberite program
rezkanja za
CERASMART (GC) ali
smolnatih kompozitnih
materialov v bloku.

>1.5mm

>1.5mm

T

Slika. 1

Po rezkanju preverite na restavraciji:

- Zabarvanja povezana s procesom rezkanja

- Zlome

- Poke

V primeru nepopolne restavracije, prenehajte z
izdelavo le-te.

KONCNA OBDELAVA IN POLIRANJE

Zakljucite in spolirajte z grobim in finim silikonskim
polirnikom. Za konéno poliranje lahko uporabite
DIAPOLISHER PASTE (GC) s katero doseZete visok
sijaj.

Opozorilo:

Ob obdelavi in poliranju restavrativnega materiala,
uporabljajte sesalec in zas¢itno masko, da se
izognete vdihavanju prahu. Nosite zas¢itna ocala.

CEMENTIRANJE

S peskanjem

1) Priporocljivo je peskanje z 25-50um alumino, pod
tlakom 0,15MPa/1,5 bara.

2) Spihajte restavracijo z zrakom brez olja ali oCistite
z ultrazvoc¢nim Gistilcem in osusite.

3) Ocistite z alkoholom da odstranite oljne ostanke.

4) Obdelajte provrsino s silanskim agentom kot je na
primer CERAMIC PRIMERII (GC).

5) Cementirajte z adhezivnim kompozitnim cementom.
OPOZORILO:
Pred uporabo CERAMIC PRIMERII (GC) ali
kompozitnega cementa, preberite proizvajal¢eva
navodila za uporabo.

Brez peskanja
1) Nanesite hidrofluorovo kislino (5%) za 60 sekund.
2) Sperite z vodnim sprejem ali z ultrazvo¢nim

Cistilcem in posusite.

3) Obdelajte provrsino s silanskim agentom kot je na
primer CERAMIC PRIMERII (GC).
4) Cementirajte z adhezivnim kompozitnim cementom.

OPOZORILO:

1) Pred uporabo CERAMIC PRIMER II (GC) ali
kompozitnega cementa, preberite proizvajal¢eva
navodila za uporabo.

2)Hidrofluorova kislina
Za zunanjo uporabo, ne sme se uporabljati
v ustni votlini.

3)Fosforna kislina (35-37%) se lahko uporablja tudi
za ¢isCenje povrsine, priporocljivo z uporabo
mikro ¢opi¢a za 10-15 sekund.

DODATNI NANOSI IN REPARATURE

Vezavno povr$ino osvezite z diamantim ali karbidnim
svedrom. Nanesite CERAMIC PRIMER I (GC) za
izbolj$anje adhezije in osusite povrsino. Nanesite
bonding glede na navodila proizvajalca. Nadaljujte z
aplikacijo vaSega izbranega kompozitnega
restavrativnega materiala. Priporoca se uporaba
G-aenial Universal Flo (GC) za dosego homogene
povrsine obnove, saj vsebuje enako prilagodljivo
nano kerami¢no tehnologijo kot CERASMART. V tem
primeru vmesna uporaba bondinga ni potrebna.
Alternativno, OPTIGLAZE Color (GC) je prav tako
priporocljiv za povrsinsko karakteriziranje in tehniko
glazure. Speskajte z 25-50pum alumino
(0.15MPa/1.5bar.), oéistite in osusite. Nanesite
CERAMIC PRIMER II (GC),osusite in nanesite
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) se
lahko uporablja le z polimerizacijsko napravo z
valovno dolZino 400-430nm. Upostevajte
proizvajal¢eva navodila za uporabo.

BARVE

5 Vita barv* na voljo v dveh translucencah:

- velika translucenca (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT,B1HT

- nizka translucenca (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- En odtenek beljenih zob (BL)

*Vita® je zagétena blagovna znamka Vita Zahnfabrik, Bad

Sackingen,Nemdija.

VELIKOST
Na voljo v 3 velikostih: 12, 14, 14L

PAKIRANJE
5 blokov v $katli

SHRANJEVANJE

Priporocilo za optimalne lastnosti, shranjujte na sobni
temperaturi (4-25°C / 39.2-77.0°F) stran od direktne
soncne svetlobe in visoke vlaznosti.

(Rok uporabe: 5 let od dneva proizvodnje)

OPOZORILO

1.V redkih primerih lahko ta proizvod povzro¢a
obcutljivost pri ljudeh. V primeru pojava taksne
reakcije, prenehajte z uporabo izdelka in se
posvetujte z zdravnikom.

Varnostni listi za ta proizvod so na voljo na:
http://www.gceurope.com/download
Lahko pa jih dobite tudi pri vasem zastopniku.

Nazadnje preverjeno: 06/2015

Pre upotrebe pazljivo procitati uputstvo.

&)
CERASMART™

AMORTIZUJUCI CAD/CAM BLOK OD HIBRIDNE
KERAMIKE

Samo za struénu dentalnu upotrebu u preporuc¢enim
indikacijama.

INDIKACIJE

1. Bezmetalni indirektni radovi: potpune keramicke
krunice, inleji, onleji, estetske ljuskice

2.Krunice no$ene implantatom

KONTRAINDIKACIJE
1. Ne upotrabljavati ovaj proizvod kod pacijenata
alergi¢nih na metakrilat polimer.

IZRADA PREPARACIJE

Pri izradi preparacije treba se pridrzavati sledecih

minimalnih dimenzija:

@ Minimalna debljina zidova treba da bude 5 mm,
1,0 mm na rubovima.

Rubove izraditi s dubokim Zljebom ili zaobljenom
stepenicom. (Slika 1)

@ Za inleje i onleje treba zaobliti sve unutrasnje
rubove i uglove. Izbegavati rubove u direktnom
okluzalnom dodiru sa zubom antagonistom.

@ Minimalna debljina rada treba da iznosi 1.5 mm u
podruéju jamice i fisure te 1,5 mm u podrucju
kvrzice.

GLODANJE
Potrebno je da se
pridrzava
odgovarajuceg
uputstva za upotrebu
glodalice.

Odabrati program
glodanja za
CERASMART (GC) ili
akrilatne blokove.

>1.5mm

>1.5mm
TN

Slika 1

Posle glodanja proveriti ima li:

- diskoloracija povezanih sa glodanjem

- izobli¢enja

- pukotina

Ako rad ima nedostatke, izradu treba prekinuti.

ZAVRSNA OBRADA | POLIRANJE

Zavrsno obraditi i polirati grubim i finim silikonskim
polirerom. Za zavr$no poliranje i postizanje visokog
sjaja moze se koristiti pasta DIAPOLISHER PASTE
(GC).

Vazno:

Kod prilagodavanja ili poliranja rada koristiti sakuplja¢
prasine i nositi zastitnu masku kako bi se izbeglo
udisanje prasine. Nositi zastitne naocare.

CEMENTIRANJE

Sa tehnikom peskarenja

1) Preporucuje se peskarenje aluminijum oksidnim
prahom veli¢ine ¢estica 25-50 um pod pritiskom od
0.15MPa/1.5 bara.

2)lzduvati rad bezuljnim vazduhom ili ocistiti
ultrasoni¢nim aparatom i osusiti.

3) Ocistiti alkoholom kako bi se odstranili ostaci ulja.

4)Povrsinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
kao $to je CERAMIC PRIMER II (GC).

5)Cementirati adhezivnim akrilatnim cementom.
VAZNO:
Pre upotrebe CERAMIC PRIMER II (GC) ili
akrilatnog cementa za cementiranje, konsultovati
odgovarajuce uputstvo za upotrebu proizvodaca.

Bez tehnike peskarenja

1) Tretirati hidrofluori¢nom kiselinom (5%) 60 sekundi.

2)Isprati vodom ili ultrasoni¢nim aparatom i osusiti.

3) Povrsinu obraditi silanskim sredstvom za spajanje
kao $to je CERAMIC PRIMER I (GC).

4) Cementirati adhezivnim akrilatnim cementom.

VAZNO:

1) Pre upotrebe CERAMIC PRIMERII (GC) ili
akrilatnog cementa za cementiranje, konsultovati
odgovarajuce uputstvo za upotrebu proizvodaca.

2)Hidrofluori¢na kiselina nije za oralnu upotrebu
i ne sme se nanositi u kavitet.

3)Za ¢iscenje povrsine moze se upotrebiti
i fosforna kiselina (35-37%), po moguénosti,
ispiranjem mikro¢etkicom 10-15 sekundi.

DODATNA PRIMENA | REPARATURA

Ohrapaviti povrsinu za spajanje pomocu dijamantnog
ili karbidnog svrdla. Naneti CERAMIC PRIMER I
(GC) za bolju adheziju i osusiti povrsinu. Naneti
sredstvo za spajanje prema uputstvu proizvodaca.
Nastaviti sa nano$enjem kompozitnog restaurativnog
materijala. G-aenial Universal Flo (GC) preporucuje
se za izradu homogene povrsine rada, buduci da se
sastoji od iste tehnologije fleksibilne nano keramike
kao CERASMART. U tom slucaju, intermedijarna
upotreba sredstva za spajanje nije potrebna.
Alternativno se preporucuje OPTIGLAZE Color (GC)
za tehniku izrade karakterizacije povrsine i tehniku
glaziranja. Peskariti aluminijum-oksidnim prahom
veli¢ine Cestica 25-50 ym (0,15 MPa / 1,5 bara),
ocistiti i osusiti. Naneti CERAMIC PRIMER II (GC),
osusiti i naneti OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE
Color (GC) moze se stvrdnjavati samo uredajem za
svetlosnu polimerizaciju talasne duzine 400-430 nm.
Pridrzavati se odgovarajué¢eg uputstva za upotrebu.

BOJA

5 Vita* boja raspolozivih u dve translucencije:

- visoka translucencija (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

niska translucencija (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

Jedna boja za beljenje (BL)

*Vita® je registrovani zasticeni znak fabrike Vita Zahnfabrik,
Bad Séackingen, Nemacka

VELICINA
Dostupni u tri veli¢ine: 12, 14, 14L

PAKOVANJE
5 blokova u kutiji

CUVANJE

Za optimalno kori$¢enje preporucuje se cuvanje na
sobnoj temperaturi (4-25°C) dalje od direktnog
sunéevog svetla i visoke vlaznosti.

(Rok upotrebe: 5 godina od datuma proizvodnje).

UPOZORENJE

1. U retkim slu¢ajevima ovaj proizvod moze da
izazove preosetljivost kod nekih osoba. U slu¢aju
takvih reakcija treba odmah prekinuti upotrebu
proizvoda i obratiti se lekaru.

Sigurnosno tehnicko uputstvo za ovaj proizvod
dostupno je na
http://www.gceurope.com/download

Takode ih mozZete potraziti od Vaseg distribtera.

Zadnja revizija: 06/2015

Mepe/ 3aCTOCYBaHHAM yBaXHO
npoynTanTe iIHCTPYKLit0 3 BUKOPUCTaHHS.

(W]
CERASMART"™

rEPUAHUI KEPAMIYHUI CAD/CAM BIOK, WO
NOrNnNHAE TUCK

[lns BUKOPUCTaHHA Nye cTomaTonoramu Ta
3y6HMMYN TeXHIKaMun ANs Uinen, Wo onucaxi B AaHii
IHCTPYKUIT.

PEKOMEHOOBAHI MOKA3AHHA

1. BeameTanosi HenpsiMi pecTaBpaldlii: noBHa
KOpOHKa, BKnajka, Hakfnajaka, namiHoBaHWUi BiHip

2.KopoHka Ha imnnaHTaTi

NMPOTUMOKA3AHHA

1. He BMKOpPUCTOBYiTE faHUii NPOAYKT y NauieHTiB 3
niagTBEPAXEHOIO aneprieto Ha MeTakpunaTHuin
nonimep.

MPENAPYBAHHSA PECTABPALIIT

Mpwu cTBOpPEHHI pecTaBpaLin AOTPUMYNTECH

HaBeAeHNX HXYe MiHIManbHUX BUMIpiB:

@ MiHimanbHa TOBLWMHA CTiHKU Mae ByTn 1.5 Mm,
1.0 MM Ha Kkpasx.

MpenapynTte kpai 3 rMmboknm xonobom umn
3aokpyrnexHum nneyvem. (Puc. 1)

@ [1ns BKNajoK Ta HaknajoK BCi BHYTPILLHI CTOPOHM
Ta KyTu MatoTb Oy TV 3a0KpyrneHi. YHukaite
NPsIMOro OKJI03iMHOro KOHTAKTY KpaiB i3
aHTaroHiCToM.

@ MinimanbHa ToBLWMHa pecTaspauii mae 6yt 1.5
MM B AinsHkax sMok Ta dicyp ta 1.5 MM y ginsiHkax
Byropkis.

O®PE3EPYBAHHA
Byab nacka, 3BepHiTbCsA
00 BiANoBigHNX
iHCTpyKUi Ao
¢hpesepHOro NpucTpoio.
Bubepitb
dpesepyBansHy
nporpamy ans
CERASMART (GC) un
KOMMO3UTHUX
maTepianis y 6nokax.
Micna dppesepyBaHHs nepesipTe pecTaBpadito Ha
npeamer:

- [vckonopauiit, NOB'A3aHNUX i3 LMM NpoLecomM

- Bignowmis

- TpiwmnH

Akwo pecTaspalis Mae AedekT, He NPoJOBXYTe
po6oTy 3 Heto.

>1.5mm

>1.5mm

TN

Puc. 1

®IHILUHA OBEPOBKA TA MONIPYBAHHA
MpoBepaiTb hiHilWHY 06pobKy Ta BianonipyiTe
KPYMHO3ePHUCTOLO Ta [piGHO3epHUCTOI0
cunikoHosumu roniskamn. DIAPOLISHER PASTE
(GC) moxe 6yTn BUKOpUCTaHa ANs OTPUMAHHS
CUnbHOro GMUCKY Mif Yac 0CTaTOUHOTO NOMIPYBaHHS.
NPUMITKA:

Mpwu BCTaHOBNEHHI Ta NonipyBaHHi pecTaspauii
BUKOPWUCTOBYNTE NPUCTPIit ANst 360py nuny Ta
Hagsraite Macky, Wob yHUKHYTU 1070 BANXaHHS.
KopucTyiiTecs 3axMcHUMU OKynsipamu.

DIKCALIA

13 3acTocyBaHHAM NicKOCTPyMeHeBOro anapaTty

1) O6po6iTb okcuAoM antomiHito 25-50 Mkm nig,
Tuckom 0.15 MMa/1.5 Bap (pekomeHA0BaHO).

2)O6paynTe pecTaBpalito CTpyMeHeM NoBiTps 6e3
AOMILLOK MacTuna abo o4nCTiTb YNbTPa3ByKOBUM
ouunilyBayeM Ta BUCYLITh.

3)Ansa BuaaneHHs sanuikis Mactuna npoTpith
CrUpTOM.

4) O6po6iTb NOBEPXHIO CUNAHOM, Hanpuknaz
CERAMIC PRIMER I (GC).

5)B3auemeHTyiiTe 3a LONOMOroi0 aAre3auBHOro
KOMMO3UTHOTO LIEMEHTY.
MPUMITKA:
Mepep 3actocyBaHHsm CERAMIC PRIMER I (GC)
Y1 KOMMO3NTHOTO LIEMEHTY 03HaNoMTeCh i3
BiANOBIAHVMM IHCTPYKLISAMU 3 BUKOPUCTaHHS Bi
BUpOGHUKa

Bes 3acTocyBaHHs nNickocTpyMeHeBoro anapary
1) O6p06iTb 5% pO34MHOM NNABUKOBOI KUCMOTU
npotsirom 60 cekyHA.
2)MpomuiiTe cTpymeHem Boamn abo o4UCTITb
yNbTPa3ByKoM Ta NpoCyLWiTh
3) O6p0o6iTb NOBEPXHIO CUNAHOM, Hanpuknaz
CERAMIC PRIMER I (GC).
4)3auemeHTyiiTe 3a 4ONOMOro afre3nBHOro
KOMMO3UTHOIO LLEMEHTY.
MPUMITKA:
1)MNepen 3actocyBaHHsm CERAMIC PRIMER I
(GC) 41 KOMMO3UTHOTO LIEMEHTY O3HaNoOMTeCh
i3 BIANOBIAHUMM IHCTPYKLISIMU 3 BUKOPUCTAHHS
Bif, BUpOoBHMKa
2)MnaBunkoBa kMcnoTa NnpusHaveHa ans
30BHILUHBbOrO 3aCTOCYBAHHS | HE Mae
BMKOPUCTOBYBATUCS Y POTOBI MOPOXHUHUHI.
3)Ansa ounLLEHHSt NOBEPXHIi TaKoX MoXe
BMKOPUCTOBYBATUCS OpTOdoCcdOopHa KucnoTa
(35-37%); ii pekomeHay€eTLCA BTUPATH
Mikpo6paluem npoTsrom 10-15 cekyHA.

OOOATKOBE 3ACTOCYBAHHA TA PEMOHT
3po6iTh rpy6iLLoto NoBepXHIO Anst GOHANHTY 3a
[10MOMOrOl0 anMa3Horo HaKoHeYHIKa Yn
TBeppocnnasHoro 6opy. 3actocyiite CERAMIC
PRIMER II (GC), wo6 nokpawuTn agresiio ta
BUCYLUUTV NOBEPXHI0. HaHeciTb aaresuns,
[OTPUMYHOYUC IHCTPYKLIT BUpo6HuMKka. Micns uporo
BUKOPUCTOBYITE 06paHNii KOMMNO3NLIAHUIA
pecTtaBpauiiHuii maTepian. PekomeHayetbcs
BukopucToByBaTu G-aenial Universal Flo (GC) ans
CTBOPEHHS rOMOreHHOI NoBEpXHi pecTaspallii, agxe
BiH BUKOPWUCTOBYE TaKy > TEXHOMOTi0 FHY4KOi
HaHokepawmiku, sik i CERASMART. Y naHomy
BUNaAKy NPOMiXXHE BUKOPUCTaHHSA aAre3nBy He €
HeobXigHUM.

AnbtepHatueHo, OPTIGLAZE Color (GC)
pPEeKOMEHAYETLCA AN XxapakTepusalii noBepxHi Ta
TexHiku rnasypysaHHs. O6pobiTb nickocTpyMeHeBUM
anapaTtom (oKCcuaoM anoMiHito, 25-50um) nig Tuckom
0.15MMa/1.5bap, o4nCTiTb Ta BUCYLLITb.

Hanecite CERAMIC PRIMER I (GC), BucyLwwite Ta
HaHeciTb OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE
Color (GC) MoxHa noniMepuayBsaTtu Tinbku
NPUCTPOEM AN NoniMepusauii CBITIOM i3 OBXUHOK
xBuni 400-430 HM. 3BEpHITLCS A0 BiANOBIAHNUX
IHCTPYKLUI1 3 BUKOPUCTaHHS.

BIATIHKK
5 BiaTiHKiB Vita® y ABOX BapiaHTax HaniBnpo3opocTi:
- Bucoka HaniBnpo3sopicTb (HT): A1 HT, A2 HT,
A3 HT, A3.5 HT, B1 HT
- Huabka Hanisnpo3sopictb (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT
- OpawH B1binennn siaTiHok (BL)
*Vita® - ue sapeecTpoBaHa Toprosa Mapka komnaii Vita
Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany.

PO3MIP
HocTynHuiny 3 posmipax: 12, 14, 14L

YNAKOBKA
5 6nokiB y kopobui

3BEPIFAHHA

[lns oTpuMaHHa onTUManbHNXx poboynx
XapaKkTepucTuk pekomeHayeTbes 36epiraty,
36epiranTe npu kKiMHaTHin TemnepaTypi

(4-25°C / 39.2-77.0°F) nopani Big BNAUBY NpsAMux
COHSYHMX NPOMEHIB Ta BUCOKOI BONOrOCTi.
(TepmiH npuaaTHOCTI: 5 pokiB Bia AaTH
BMpo6HMLTBA)

YBATA

1. Y nooauHokUx BUNazkax Len npoaykT Moxe
BUKNMKaTU NOAPA3HEHHS Y Aesiknx nioaeit. Ao
Take TPanUTLCA, MPUNUHITH Oro BUKOPUCTaHHS Ta
3BEpPHITbCA A0 Nikaps BiANoBiAHOT cneuianisauii.

MacnopTyn XimiyHoi Be3nekun Ana AaHoro NpoaykTy
MOXHa 3aBaHTaXuTu 3a HACTYNMHUM MNOCUITAHHAM!
http://www.gceurope.com/download

IX TaKoX MOXHa OTPUMATH y BALLIOrO NOCTaYanbHUKa.

OcTaHHi 3MiHM BHeceHo: 06/2015

Kullanimdan énce talimatlari
dikkatlice okuyunuz.

CERASMART™

YUK ABSORBE EDEN HIBRIT SERAMIK CAD/CAM
BLOK

Sadece dis hekimleri ve dis teknisyenleri tarafindan
onerilen endikasyonlarda kullanim igindir.

ENDIKASYONLARI

1. Metalsiz indirek restorasyonlar : full kuron, inley,
onlay, lamine veneer

2. Implant destekli kuron

KONTRAENDIKASYONLARI
1. Bu drlintin kullanimini metakrilat polimeri alerjisi
oldugu bilinen hastalarda 6nleyiniz.

PREPERASYON TASARIMI

Restorasyon dizayni yapilirken asagidaki minumum

boyutlara uyulmahdir:

@ Marjinlerde minimum duvar kalinhgi 1.5 mm,

1.0 mm olmalidir. Marjinleri
derin chamfer veya yuvarlatilmis basamak seklinde
prepare ediniz. (Sekil 1)

@ Inley ve onleylerde tim ara kenar ve agilar
yuvarlatiimalidir. Karsit diste direk okliizal
temastan kagininiz.

@ Restorasyonun minimum kalinligi pit ve fisirlerde
1.5 mm, kasp alanlarda 1.5 mm olmalidir.

KAZIMA (Milling)
Litfen kazima unitesi
Uretici kullanma
klavuzunu referans
aliniz.

CERASMART (GC)
programini veya
kompozit rezin blok
materyaller milling
programini seginiz.
Kazimadan sonra,
restorasyonu kontrol ediniz :

- Kazima iglemene bagli renklenme

- Kiriklar

- Catlaklar

Eger restorasyon kusurlu ise, restorasyon Uretimine
devam etmeyiniz.

>1.5mm

>1.5mm

>mm=lllll

Sekil 1

BiTIRME VE CILALAMA

Orta ve ince silikon disk ile bitirin ve cilalayin. lyi cilah
bir yiizey igin DIAPOLISHER PASTE (GC) son
cilalalama iglemi kullanilabilir.

Not :

Restorasyonu diizeltme veya cila yaparken, tozu
solumaktan kaginmak igin toz kolektéri kullanin ve
maske takin.

SIMANTASYON

Kumlama Teknigi lle

1)25-50um alumina 0.15MPa/1.5bar ile kumlama
tavsiye edilir.

2)Restorasyonu yagsiz hava siringasi ile have
tutunuz veya ultrasonic temizleyici ile temizleyiniz
ve kurutunuz.

3)Yag artiklariniz alkol ile temizleyiniz.

4)Yizeye CERAMIC PRIMERII (GC) gibi silan
kupling ajani uygulayiniz.

5)Adeziv Rezin siman ile simante ediniz.
NOT:
CERAMIC PRIMER I (GC) veya rezin siman
kullanmadan 6nce Ureticinin kullanma talimatlariniz
referans aliniz.

Kumlama Olmaksiniz Teknik

1) Hidroflorik asit (5%) ile 60 saniye uygulayiniz.

2) Su spreyi ile veya ultrasoniktemizleyici ile
temizleyip kurutunuz.

3)Yiizeye CERAMIC PRIMER II (GC) gibi silan
kupling ajani uygulayiniz.

4) Adeziv Rezin siman ile simante ediniz.

NOT:

1) CERAMIC PRIMER I (GC) veya rezin siman
kullanmadan 6nce Ureticinin kullanma
talimatlariniz referans aliniz.

2)Hydrofluorik asit
Sadece agiz disi kullanim igindir ve agiz icinde
uygulanamaz.

3)Fosforik asit(35-37%) yiizeyi temizleme amaciyla
tercihen mikrobrush ile 10-15 saniye ovarak
kullanilabilir.

TAMIR VE ILAVE

Karbit frez yada elmas disk ile baglanacak yuzeyi
purdzlendirin. Adezyonu artirmak igcin CERAMIC
PRIMER II (GC) uygulayin ve ylzeyi kurutun.
Ureticinin talimatlarini takip ederek bonding ajanini
uygulayiniz.Segilen kompozit restorative materyali
uygulamayi yapiniz. Homojen bir ylizeye sahip olmak
icin, CERASMART ile ayni esnek nano seramik
teknolojiye sahip. Bu durumda ortada bonding
ajaninin kullanimi gerekli degilidir.

G-aenial Universal Flo (GC) kullaniimasi 6nerilir.
Alternatif olarak yiizey karekterizasyonu ve glaze
teknigi icin OPTIGLAZE Color (GC) 6nerilir.
Kumlamayi 25-50um alumina (0.15MPa/1.5bar.) ile
yapin, daha sonra temizleyin ve kurutun. CERAMIC
PRIMER II (GC) uygulayin, kurutup OPTIGLAZE
Color (GC)' 1 uygulayin.

OPTIGLAZE Color (GC) sadece dalga boyu
400-430nm araliginda olan 1sik cihazi ile polimerize
edilebilir. Uretici firma kullanma klavuzunu referans
alin.

RENK

5 Vita rengi 2 farkli transliisentlikte mevcut:

- Yiksek Transllsent (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT,B1HT

- Disiik Transliusent (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT,
A3.5LT,B1LT

- Birbleach renk (BL)

*Vita® Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,Germany’ nin tescilli

markasidir.

BOYUT
3 farkl boyutta: 12, 14, 14L

PAKETLEME
Her kutuda 5 adet blok

SAKLAMA

En iyi performans igin; oda sicakhginin

(4-25°C / 39.2-77.0°F).

Sicaklik degerleri arasinda oldugu kosullarda
muhafaza edilmesi onerilir. Direk glines 1sipindan ve
yiiksek nemden uzak tutunuz.

(Raf émru: Uretim yilindan itibaren 5 yildir.)

UYARI

1. Bu irlin ender olarak bazi insanlarda hassasiyet
neden olabilir. Bu gibi durumlarda triint kullanmay!
birakin ve bir uzmana basvurun.

Bu (rlin igin Guvenlik Veri Pusulalari agagidaki
adreste mevcuttur;
http://www.gceurope.com/download

Ayni zamanda tedarikginizden de saglayabilirsiniz.

Son giincelleme: 06/2015

Pirms lietoSanas riipigi izlasiet lietodanas
instrukciju.

CERASMART™

SLODZI ABSORBEJOSI HIBRIDKERAMIKAS
CAD/CAM BLOKI

Paredzéti profesionalai izmanto$anai zobarstnieciba
rekomendétajas indikacijas.

INDIKACIJAS

1. Bezmetala netie$as restauracijas: kroni, inlejas,
onlejas, plaksniSu ventri

2.Kronis uz implantata

KONTRINDIKACIJAS
1. So produktu nelietot pacientiem ar alergiju uz
metakrilata poliméru.

SLIPESANAS DIZAINS

Slipéjot jaievéro sekojosi izméri:

@ Minimalajam sienu biezumam jabat 1.5 mm,
pie malam 1.0 mm. Malas jasagatavo ka dzila
grope vai noapalots plecs (1.attéls).

@ Inlejam un onlejam visi iekSgjie stari un lenki
javeido noapaloti.
|zvairieties no situacijas, kad preparacijas mala
atrodas tie$a okluzala kontakta ar antagonistu.

@ Restauracijas minimalajam biezumam fistru un
bedrT8u vieta jabat 1.5 mm, pauguru rajona
1.5 mm.

FREZESANA

Ladzu skattt
frézésanas iekartas
instrukciju.

Izvélieties
CERASMART (GC) vai
kompozita blokiem
paredzéto frézésanas
programmu.

Péc frézéSanas ludzu
parbaudiet restauraciju
vai hav novérojama:

- Frézésanas izraisita parkraso$anas

- apdegumi

- Plaisas

Ja restauracijai ir defekts, partrauciet restauracijas
izgatavosanu.

>1.5mm

>1.5mm

e

1.attéls

APSTRADE UN PULESANA

Apstradajiet un nopuléjiet ar rupjo un smalko silikona
gumiju. Galiga spiduma iegd$anai var izmantot
DIAPOLISHER PASTE (GC).

Piezime:

Pielagojot vai puléjot restauraciju, lai novérstu
puteklu ieelposanu, izmantojiet putek|u savacéju un
valkajiet aizsargmasku. Stradajiet aizsargcimdos.

CEMENTESANA

Apstradajot ar smil$straklu

1) leteicams veikt apstradi ar smil§stroklu 25-50um
alumina 0.15MPa/1.5bar.

2) Nopust restauraciju ar beze||as gaisa straklu vai
notirit ultraskanas tiritaja un nozavet.

3)Ar spirtu notirit atlieku el|u.

4)Virsmu apstradat ar silana agentu, pieméram ar
CERAMIC PRIMER I (GC).

5)Cementét ar adhezivo cementu.
PIEZIME:
Pirms CERAMIC PRIMER II (GC) vai kompozita
cementa izmanto$anas skatit attieciga produkta
razotéaja lietosanas instrukciju.

Bez iepriek$&jas apstrades ar smilSstriklu

1) Apstradat ar hidrofluorskabi (5%) 60 sekundes.

2)Noskalot ar Gdens straklu vai ultraskanas tiritaja un
nozavét.

3)Virsmu apstradat ar silana agentu, pieméram
CERAMIC PRIMER II (GC).

4) Cementét ar adhezivo cementu.

PIEZIME:

1) Pirms CERAMIC PRIMER II (GC) vai kompozita
cementa izmanto$anas skatit attieciga produkta
razotaja lietosanas instrukciju

2)Hidrofluorskabe ir paredzéta ekstraoralai
izmantosanai un nedrikst tikt aplicéta mutes
dobuma.

3)Virsmas attiris8anas noldka var tikt izmantota art
fosforskabe (35-37%), to ar mikroaplikatoru
ierivéjot 10-15 sekundes.

CITAS PIELIETOJUMA IESPEJAS UN
REPARATURAS

Ar dimanta vai karbtda urbuli padariet virsmu raupju.
Lai uzlabotu adhéziju aplic&jiet CERAMIC PRIMER I
(GC) un virsmu nozavéjiet. Saiti aplicét saskana ar
razotaja noradijumiem. P&c tam aplicéjiet izvéléto
restauracijas kompozitmaterialu. Homogénas
virsmas iegt$anai ieteicams izmantot G-aenial
Universal Flo (GC), jo tas ir tads pats elastigais nano
keramikas tehnologijas materials ka CERASMART.
Saja gadijuma saites starpslanis nav nepiecieSams.
Ka alternativu virsmas raksturo$anai un glazésanai
var izmantot OPTIGLAZE Color (GC). Apstradajiet
virsmu ar smil$strtklu ar 25-50um alumina
(0.15MPa/1.5bar.), notiriet un nozavejiet. Aplicéjiet
CERAMIC PRIMER I (GC), nozavéjiet un aplicéjiet
OPTIGLAZE Color (GC). OPTIGLAZE Color (GC) var
polimerizét tikai ar polimerizacijas iekartu ar staru
garumu 400-430nm. Skatt attiecigo lieto$anas
instrukciju.

KRASA

5 Vita krasas* divas caurspidiguma pakapes:

- Stipri caurspidiga (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5 HT, B1 HT

- Necaurspidiga (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT,
B1LT

- Viena balinata krasa (BL)
*Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad SackingenVacija, registréta
tirdzniecibas zime.

1IZMERS
Pieejami 3 izméri: 12, 14, 14L

IEPAKOJUMS
5 bloki kaste

UZGLABASANA

Optimalai izmanto$anas kvalitatei uzglabajiet istabas
temperatra (4-25°C / 39.2-77.0°F) prom no tieSiem
saules stariem un mitruma.

(Deriguma termins: 5 gadi no razo$anas datuma)

BRIDINAJUMS

1. Retos gadTjumos daziem cilvékiem produkts var
izraisTt jutigumu. Ja ir novérota $§ada reakcija
partrauciet produkta izmantoSanu un vérsieties pie
arsta.

Produkta Drosibas datu lapa pieejama
http://www.gceurope.com/download
To var sanemt ar no produkta piegadataja.

Pédéjo reizi parskatits: 06/2015

radédami naudoti
atidZiai perskaitykite instrukcijas

CERASMART™

TVIRTAS HIBRIDINES KERAMIKOS RUOSINYS
NAUDOJAMAS RESTAURACIJY GAMYBAI
CAD/CAM METODIKA

Skirtas tik gydytojy - specialisty naudojimui, pagal
rekomenduojamas indikacijas.

INDIKACIJOS

1. Netiesioginés bemetalés restauracijos: vainikéliai,
iklotai, uzklotai, laminatés

2. Vainikéliai ant implanty

KONTRAINDIKACIJOS
1. Jei pacientas alergiSkas metakrilato
polimerams,-8io produkto nenaudokite.

PREPARACIJOS PARUOSIMAS

Modeliuodami restauracijas, atsizvelkite j Siuos

minimalius leidZiamus matmenis:

@ Minimalus sienos storis 1.5 mm, krastuose - 1.0
mm. Krastus paruoskite su giliais grioveliais arba
uzapvalintomis briaunomis. (pav. 1)

@ Gaminant jklotus ar uzklotus visi vidiniai krastai ir
kampai turi bati uzapvalinami. Venkite
restauracijos riby formavimo vienoj tieséj su
antagonisty okliuziniais kontaktais.

@ Minimalus restauracijos storis: duobeliy ir vageliy
srityje - 1.5 mm, ties gumburais - 1.5 mm.

FREZAVIMAS
Vadovaukités
atitinkamomis
frezavimo
instrukcijomis.
Pasirinkite
CERASMART (GC) ar
kompozitinés dervos
ruosiniy frezavimo
programa.

Po frezavimo
patikrinkite ar:

- nepakito restauracijos spalva

- néra jtrakimy

- néraltziy

Jei restauracijoje atsirado pakitimy, nutraukite
gamybos procesg.

>1.5mm

>1.5mm
R

pav. 1

$LIFAVIMAS IR POLIRAVIMAS

Slifuokite bei poliruokite Siurkscia, véliau Svelnia
silikonine gumele. Siekiant uztikrinti optimaly
restauracijos blizgesj galutiniam poliravimui gali bati
naudojama DIAPOLISHER PASTE (GC).

Pastaba:

Slifuojant ar poliruojant restauracijg naudokite kietuyjy
daleliy siurblj, dévékite kauke ir apsauginius akinius.

CEMENTAVIMAS

Su sméliavimu

1) Sméliuokite 25-50pm aliuminio oksidu,
rekomenduojamas 0.15MPa/1.5 bary slégis.

2)Restauracijg nuptskite orapate arba valykite
ultragarsiniu valikliu ir padZiovinkite.

3)Alkoholiu pasalinkite riebaly likucius.

4) PavirSius patepkite riSamaja medziaga,
pavyzdziui, CERAMIC PRIMERII (GC).

5)Cementuokite adhezyviniu derviniu cementu.
PASTABA:
Prie§ CERAMIC PRIMER II (GC) ar dervinio
cemento naudojimg perskaitykite gamintojo
pateikiamas instrukcijas.

Be sméliavimo

1) Restauracijg apdirbkite 5% vandenilio fluorido
ragstimi 60 sekundziy

2) Plaukite vandeniu arba valykite ultragarsiniu
valikliu ir padZiovinkite

3) Pavirsius patepkite riSamaja medziaga,
pavyzdziui, CERAMIC PRIMER I (GC).

4) Cementuokite adhezyviniu derviniu cementu.

PASTABA:

1) Pries CERAMIC PRIMER I (GC) ar dervinio
cemento naudojimg perskaitykite gamintojo
pateikiamas instrukcijas.

2)Vandenilio fluorido ragstis tinkama tik iSoriniam
naudojimui, jokiu badu nenaudokite burnos
ertméje.

3)Pavirsiy valymui taip pat gali bati naudojama
fosforo ragstis (35-37%). Tepkite Sepetéliu 10-15
sekundziy.

PAPILDOMA APLIKACIJA ARBA PATAISA
Jungiamasias restauracijos vietas pasiurkstinkite
deimantinémis taurelémis arba karbidiniais
grazteliais. Tepkite CERAMIC PRIMER II (GC) ir
iSdziovinkite pavirSius. Vadovaudamiesi gamintojy
instrukcijomis uztepkite jungiamajg medziaga. Toliau
dirbkite pasirinktu kompozitu. Rekomenduojama
naudoti G-aenial Universal Flo (GC), kadangi §i
medziaga ir CERASMART pagamintos naudojant
vienodas lankscios nano keramikos technologijas.
Siuo atveju, jungiamosios medziagos naudojimas
néra batinas.

Kitu atveju, paviriy charakterizavimui ir glazdravimui
rekomenduojama naudoti OPTIGLAZE Color (GC)
medziagg. Sméliuokite 25-50um aliuminio oksidu
(0.15MPa/1.5bar.), valykite ir dziovinkite. Aplikuokite
CERAMIC PRIMER I (GC), dZiovinkite ir tepkite
OPTIGLAZE Color (GC). Si medziaga gali bati
kietinama tik polimerizaciniais aparatais, kuriy
bangos ilgis 400-430nm. Vadovaukités
atitinkamomis naudojimo instrukcijomis.

SPALVOS

Dviejy skaidrumy penkios Vita rakto spalvos* :

- didelio skaidrumo (HT): A1 HT, A2 HT, A3 HT,
A3.5HT, B1HT

- mazo skaidrumo (LT): A1 LT, A2 LT, A3 LT, A3.5LT,
B1LT

- Viena balinty danty spalva (BL)

*Vita® yra registruotas prekinis Zenklas Vita Zahnfabrik, Bad

Séackingen, Vokietija.

DYDIS
Galimi 3 dydziai: 12, 14, 14L

PAKUOTES
5 blokai dézutéje

LAIKYMAS

Rekomenduojama laikyti kambario temperataroje
4-25°C (39.2-77.0°F) atokiau nuo tiesioginiy saulés
spinduliy ir drégmés Saltiniy.

(Galiojimo laikas: 5 metai nuo pagaminimo datos)

ATSARGIAI
1. Kai kuriems Zmonéms gali pasireiksti padidéjes
jautrumas Siam produktui.Jei nustatomos alerginés
reakcijos — medziagos vartojimas
turéty bati nutraukiamas ir kreipiamasi j gydytoja.
Medziagos charakteristiky duomenis galite rasti
http://www.gceurope.com/download
Informacija taip pat galite gauti pas tiekéjus.

Patikrinta: 06/2015

Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt
kasutusjuhendit.

CERASMART™

JOUDE NEELAV HUBRIID KERAAMILINE
CAD/CAM PLOKK KASUTAMISEKS AINULT
SOOVITATUD NAIDUSTUSTEKS
PROFESSIONAALSE HAMBARAVISPETSIALISTI
POOLT

NAIDUSTUSED:

1. Metallivabad indirektsed restauratsioonid:
taiskroonid, inlay ja onlay panused, laminaadid

2. Implantaatidele toetuvad kroonid

VASTUNAIDUSTUSED:
1. Mitte kasutada patsientidel, kellel on allergia
metakriilaatpoliimeeri vastu.

PREPARATSIOONI DISAIN

Kui prepareerite hammast restauratsiooni alla,

peate jargima jargmisi minimaalseid dimensioone:

@ Minimaalne seina paksus marginaalselt peab
olema 1,5mm kuni 1,0mm.

Prepareerige déred siigava chamfer- voi
(imarpuuriga (joon. 1)

@ Inlay ja onlay panuste puhul peavad koik
sisemised servad ja nurgad olema (imarad.
Valtige servasid direktses oklusaalkontaktis
vastashambaga.

@ Restauratsiooni minimaalne paksus peab olema
stivendis ja fissuurides 1.5mm ja képrude
piirkonnas 1,5mm.

FREESIMINE
Palun vaadake
freesmasina
kasutusjuhendit.
Valige freesimise
programmiks
CERASMART (GC)
voi komposiidist
vaiguploki materjal.
Peale freesimist
kontrollige
restauratsioonil ile:
- Freesimisest tingitud varvimuutused

- Murdunud killud

- Morad

Kui restauratsioon on puudulik, jatke selle
valmistamine pooleli.

>1.5mm

>1.5mm

TN

Joon. 1

VIIMISTLEMINE JA POLEERIMINE

Viimistlege ja poleerige kareda ja peene
silikoonkummiga. Korglaikeks viimasel poleerimisel
voite kasutada DIAPOLISHER PASTE (GC).
Pange téhele:

Kui poleerite voi kohandate restauratsiooni,
kasutage tolmu sissehingamise valtimiseks
tolmukogujat ning kandke tolmumaski. Kandke
kaitseprille.

TSEMENTEERIMINE

Liivapritsi kasutades

1) Soovituslik on pinda té6delda liivapritsiga
kasutades 25-50 mikronilist alumiiniumoksiidi
0,15MPa/1,5bar juures.

2) Restauratsiooni puhastamiseks puhuda 6livaba
Shupustliga voi kasutada ultraheli ja kuivatada.

3)Oli jaékide eemaldamiseks kasutada alkoholi.

4) Téodelda pinda silaansidusainega, nagu nt.
CERAMIC PRIMER I (GC).

5) Tsementeerimiseks kasutada adhesiivset
vaiktsementi.
MARKUS:
Enne CERAMIC PRIMER I (GC) v&i
vaiktsemendi kasutamist lugeda labi vastavate
toodete kasutusjuhendid.

Liivapritsi mittekasutades

1) Téddelda pind 5%-lise hidrofluoriidhappega 60
sekundit.

2) Pesta veega voi ultraheliga ja kuivatada.

3) Téddelda pinda silaansidusainega, nagu nt.

CERAMIC PRIMER I (GC).

4) Tsementeerimiseks kasutada adhesiivset
vaiktsementi.

MARKUS:

1) Enne CERAMIC PRIMER I (GC) voi
vaiktsemendi kasutamist lugeda labi vastavate
toodete kasutusjuhendid.

2)Hudrofluoriidhape on mdeldud ainult
suuvaliseks kasutamiseks ja seda ei tohi viia
suuddnde.

3)Fosforhapet(35-37%) voib kasutada ka pinna
puhastamiseks. Selleks hédruda
microbrush’ga 10-15 sekundit.

TAIENDAV APLIKATSIOON JA PARANDUS
Karestage sidustatav ala teemant- voi
karbiidpuuriga. Aplitseerige adhesiooni
parandamiseks CERAMIC PRIMER II (GC) vedelik
ning kuivatage pind. Aplitseerige sidusaine
vastavalt tootja juhistele. Seejarel jatkake valitud
komposiidi peale kandmisega.

Et restauratsiooni pind jadks homogeenne,
soovitame kasutada G-aenial Universal Flo (GC)
komposiiti, sest see pdhineb samal painduval
nanokeraamilisel tehnoloogial nagu ka
CERASMART. Sellisel juhul ei ole vahepealne
sidusaine kasutamine vajalik.

Alternatiivselt on soovitatav glasuurimistehnikaks ja
pinnale iseloomu andmiseks kasutada
OPTIGLAZE Color (GC) materjali. To6delge pinda
liivapritsiga, kasutades 25-50pm alumiiniumpulbrit
(0,15Pa/1,5bar), puhastage ja kuivatage.
Aplitseerige CERAMIC PRIMER II (GC), kuivatage
ja aplitseerige OPTIGLAZE Color (GC).
OPTIGLAZE Color (GC)'it saab valguskévatada
ainult polliimerisatsiooniseadmes, mille lainepikkus
on 400-430nm. Lugege vastavalt kasutusjuhendit.

VARVID

5 Vita* varvitooni, saadaval kahe

transparentsusega:

- Korge transparentsusega (HT): A1 HT, A2 HT,
A3 HT, A3.5 HT, B1 HT

- Madala transparentsusega (LT): A1 LT, A2 LT,
A3 LT, A3.5LT, B1LT

- Uks pleegitatud vérvitoon (BL)

*Vita® on Vita Zahnfabrik u registreeritud kaubamérk, Bad

Séackingen, Saksamaa

SUURUS
Saadaval 3 suuruses: 12, 14, 14L

PAKEND
5 plokki karbis

SAILITAMINE

Soovitatav parima tulemuse saavutamiseks;
sailitada temberatuuril (4-25°C) eemal otsesest
paikesevalgusest ning niiskusest.

(Sailivusaeg: 5 aastat alates tootmisest)

HOIATUS

1. Harvadel juhtudel vdib see toode pdhjustada
mdnedel inimestel tundlikkust. Kui sellised
reaktsioonid peaksid tekkima, I6petage koheselt
toote kasutamine ja konsulteerige arstiga

Ohutusjuhend selle toote kohta on kattesaadav siit
http://www.gceurope.com/download
Samuti saab seda varustaja kaest.
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